
安陆市头层牛皮鉴定 皮质家具检测

产品名称 安陆市头层牛皮鉴定 皮质家具检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 头层牛皮鉴定:皮质家具检测
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

目前市面上的皮革制品在日常生活中较为常见，通常会有买家询问，如何辨别是不是头层牛皮。

下面小编教你如何鉴别头层牛皮和二层牛皮：

观察纵切面，层数决定质量：

头层皮有3层，上面是致密的着色层，中间是又密又薄的纤维层，其下是和纤维层连在一起、稍疏松的过
度层;头层皮 具有良好的强度、弹性和工艺可塑性等特点。

二层皮则只有2层———致密着色层和疏松的过渡层，保持着一定的自然弹性和工艺可塑性的特点，但强
度较差。

近鼻闻一闻，味道决定质量：

二层皮常会有较强的刺激性气味。

这是因为在硝制真皮的过程中，有化学物品残留。头层皮只有皮材本身的淡淡清香，绝不会让人头疼。

拉抻试强度，着色决定质量：

头层皮不会出现皮面不均匀的状况，使劲拉伸皮面也不会出现不着色的地方。二层皮拉开后会看到白线
，因为颜色没有进去。

用水涂到表面，真皮吸水，一会就干了，革的不干：

还可以看手感，皮的用指甲等硬物轻划，凹痕很快就没了，革的很慢，可能就不消失了。
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