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产品名称 伊朗聚乙烯2102TX00包装膜薄膜大棚膜
2022已更新（当日/专访）

公司名称 北京新塑世纪商贸有限公司

价格 8500.00/吨

规格参数 货号:003
数量:600
产地:北京

公司地址 北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216

联系电话 010-80345587 13581512778

产品详情

伊朗聚乙烯2102TX00包装膜薄膜大棚膜

羟丙基甲基纤维素15wt%、聚乙烯吡咯烷酮醋酸乙烯酯共聚物(6 4)8wt%,
聚乙烯醇聚乙二醇共聚物30wt%、甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯共聚物(1 l)12wt%、聚乙二醇6000 8wt
%、滑石粉8wt %、钛白粉11. 2wt %、柠檬黄铝色淀5. 6wt %、胭脂红铝色淀 2. 2wt%。

2.制备方法

(1)预混将上述物料加入到多向运动混合机，混合12分钟；

(2)精混将经过步骤(1)混合后的物料加入到研磨混炼机，混合10分钟；

(3)终混将经过步骤(2)混合后的物料加入到多向运动混合机中混合17分钟，
得到终混合均勻的薄膜包衣预混辅料。

一种薄膜包衣预混辅料，其特征在于主要包含有10-50wt%的羟丙基甲基纤维素、 4-15wt%的聚乙烯吡咯

烷酮与醋酸乙烯酯按质量比6 4的共聚物、3-30wt%的聚乙烯醇聚乙二醇共聚物、2-20wt%的甲基丙烯酸与

丙烯酸乙酯按质量比1 1的共聚物，其余量为辅助材料。

1所述的薄膜包衣预混辅料，其特征在于主要包含有15-35wt%的羟丙基甲基纤维素、7-12wt%的聚乙烯吡
咯

烷酮与醋酸乙烯酯按质量比6 4的共聚物、 8-25wt%的聚乙烯醇聚乙二醇共聚物、7-18wt%的甲基丙烯酸与



丙烯酸乙酯按质量比 1 1的共聚物，其余量为辅助材料。

薄膜包衣预混辅料，其特征在于还包含有l-25wt%的聚乙二醇。

薄膜包衣预混辅料，其特征在于还包含有l-40wt%的滑石粉。

1或2或4或5任意一项所述的薄膜包衣预混辅料，其特征在于所述的羟丙基甲基纤维素选自羟丙基甲基纤
维

素E5、羟丙基甲基纤维素E15或羟丙基甲基纤维素E50中的一种或几种。

薄膜包衣预混辅料，其特征在于所述的聚乙二醇选自聚乙二醇4000、聚乙二醇6000或聚乙二醇

8000中的一种或几种。
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