
鄂州市钢筋混凝土用砂检测 压碎值测试

产品名称 鄂州市钢筋混凝土用砂检测 压碎值测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/指标

规格参数 品牌:GFQT
所在地:武汉
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

砂、石等集料又称石料，是混凝土的关键构成材料之一，关键起框架功效和减小因为掺合料在凝结硬化
情况下干缩湿胀所造成的体积转变，同时还做为掺合料的廉价填充物。有天然集料和人造集料之分，前
者如碎石、卵石、晶石、天然砂等；后者如炉渣、矿渣、陶粒、膨胀珍珠岩等。

砂、石的组批原则、取样要求、必试项目

编号 种类 组批原则 取样要求 必试项目 周期 1 天然砂
按同产地、同规格分次验收，要以400方或600t为一验收批，不足以上量亦按一验收批开展验收 在堆放上
取样时，取样位置分布均匀，取样时先将取样位置表面清除，随后由各位置提取大概相同的试样8份，混
和匀称后选用四分法缩分至不少于22kg，做为一组试样 筛分析、含粉量、泥土含量 5d 2 人工砂
筛分析、石粉含量、泥土含量、压碎指标 5d 3 卵石、碎石 在堆放上取样时，取样位置分布均匀，取样时
先将取样位置表面清除，随后由各位置提取大概相同的试样16份，混和匀称后选用四分法缩分至不少于4
0kg，做为一组试样。 筛分析、含粉量、泥土含量、针块状颗粒含量、压碎值指标（C50以上） 5d 编号
样品类型 检测项目内容 1 集料及

混凝土碱活性

碱活性：

碎石片状

卵石片状

沙石片状

岩层片状



2 集料及

化学实验：粗集料、砂

混凝土离子渗入化学分析：制样、离子、钾、钠离

3 集料及

混凝土碱集料反映构造片状

混凝土集料电子探针成分

集料矿物成分

石柱县加工（1×1×3.5）

细引气剂比表面

砂浆棒(碱硅活力)

岩层柱（碱碳盐活力）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

