
昆山镀锌材料镀锌层检测 六价铬含量检测

产品名称 昆山镀锌材料镀锌层检测 六价铬含量检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

镀锌板镀锌重量检测 材料性能测试

一、镀锌板检测范围：

热浸镀锌钢板检测、合金化镀锌钢板检测、电镀锌钢板检测、合金复合镀锌钢板检测、铝镁合金检测

二、镀锌板检测项目：

1、尺寸外形测量项目：厚度允许偏差、宽度允许偏差、长度允许偏差、不平度、脱方度、镰刀弯；

2、化学成分检测项目：
碳含量、硫含量、锰含量、硅含量、磷含量、钛含量、铝含量、铌含量、钒含量等；

3、物理性能检测项目：、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、r值、n值、拉伸应变痕、烘烤硬化值、镀
层粘附性能、镀层重量、镀层表面结构、表面质量、附着性能、耐腐蚀性能；

4、环境性能评价检测项目：铅含量、汞含量、镉含量、六价铬含量

5、镀锌板牌号鉴定

三、镀锌板检测标准：

GB/T 2518-2008 连续热镀锌钢板及钢带

GB/T 连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带

YB/T 4213-2010 限制有害物质连续热镀锌（铝锌）钢板和钢带

T/YZZX 101-2018 连续镀锌钢板及钢带制电缆桥架



YB/T 4761-2019 连续热镀锌铝镁合金镀层钢板及钢带

SN/T 2951-2011 镀锌及镀铝锌钢板镀层化学成分分析方法

SN/T 3098-2012 镀锌板环境性能评价方法

GB/T 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法

GB/T 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法
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