
盐城ADC12铝合金金相组织检测第三方机构

产品名称 盐城ADC12铝合金金相组织检测第三方机构

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 88.00/件

规格参数 检测服务范围:化学成分和物理性能检测
检测样品种类:钢材铜合金铝合金等
检测项目:材质牌号力学性能金相分析

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

=== 盐城ADC12铝合金金相组织检测第三方机构盐城ADC12铝合金金相组织检测
金属机械性能检测指标是怎么分类的？ 金属机械性能检测指标大致分为两类：强度和塑性。 （1）金属
强度检测指标：抗拉强度、下屈服强度、硬度等。其中硬度是强度的另一种表现形式，材料的硬度大小
与材料抵抗塑性变形的抗力即抗拉强度成正比。 （2）金属强塑性检测指标：延伸率、断面收缩率，另
外金属自然性质（组织结构及化学成分），变形温度，应变速率，应力状态，不均匀变形其它因素（变
形状态、尺寸、周围介质等）等都对塑性有影响。 （3）金属强强度和塑性共同检测指标：韧性
ADC12铝合金金相组织检测第三方机构 金属材料主要检测项目 金相测试：主要包括(非金属夹杂物、低
倍组织、晶粒度、断口检验、镀层厚度、硬化层深度、脱碳层、灰口铸铁金相、球墨铸铁金相、金相切
片分析; ?? 镀层测试：常用方法为，镀层测厚-库仑法、镀层测厚-金相法、镀层测厚-涡流法、镀层测厚-
射线荧光法、镀层成分分析和表面污点分析; ?? 腐蚀测试：包括中性盐雾试验 、酸性盐雾试验、等; ?
无损探伤：包括超声波检测、射线检测、磁粉检测、渗透检测; ??
尺寸测试：包括尺寸测量、对称性、垂直度、平整度、圆跳动、同轴度、平行度、圆度、粗糙度;
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