
上纬901乙烯基树脂价格

产品名称 上纬901乙烯基树脂价格

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:腾跃
规格:25kg/桶
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

货号FC-10

规格

25kg/铁桶装

供货周期现货

主要用途

烟气脱硫塔装置,各种化工设备等的衬里主体

应用领域化工,建材

品牌

腾跃

产地河北廊坊

用途范围

油性涂料

粘度120(s)

含量≧保质期12个月

颜色

高透明

可售卖地全国

上纬901乙烯基树脂价格产品用途1、海洋工程中的设备、建筑物、海上钻井平台（特别适用海水飞溅区
的腐蚀部位）,船舶水线部位等。2、大型石油贮罐、码头钢桩、桥梁等大型钢结构,排烟脱硫装置等。各
种存放酸、碱、盐、氨水等介质的化工设备、容器、管道的内壁,可代替橡胶、塑料和玻璃钢衬里。3、
广泛用于各种恶劣环境条件下的混凝土外部防护,如水泥桥、污水处理地、海水池等

质量检测及修补验收

等防腐层施工完毕并固化后，对施工过的防腐层根据设计要求进行质量检测，检测

分为目测、厚度检测、检测。当没有达到设计要求时，需要对防腐层进行修补，修补过程
与鳞片衬里的施工过程近似。

1：目测：要求防腐层表面整体均匀、平整，无漏涂，无特别明显的不均匀状况。:2



2：厚度检测：通过电磁测厚仪进行厚度检测，根据设计厚度要求进行检测，每

平方米测3个点，要求达到衬里设计厚度的要求，当厚度达不到要求时再涂抹一层鳞片胶
泥，达到设计厚度的要求，并通过厚度检测合格后为止。

3：电火花检测：通过电火花检测仪对防腐层进行 全面检测，当发现存在时要进行修补
直至通过电火花检测合格为止。

4、固化剂及促进剂的配比

。
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