
河间玻璃验货，沧州玻璃验货，验货公司

产品名称 河间玻璃验货，沧州玻璃验货，验货公司

公司名称 广州荣益商品检验有限公司

价格 800.00/manday

规格参数 类别:验货公司，检品公司
方式:验货 监装 验厂 全检
单位:manday

公司地址 广州市白云区人和镇兴泰路1号

联系电话 020-28965223 13422222115

产品详情

玻璃产品检验规范

（一）目的
为满足客户要求,确保检验时有据可依，保证来料玻璃类产品的品质的符合性与可靠性.
（二）抽样计划
本标准遵照下列原则执行抽验：
1、一般品质特征, 除在品质标准上另有规定者外, 皆采用MIL-STD-105E之一次抽样正 常检验Ⅱ级水平进行随机抽验（外观检验）。
2、特殊性试验, 除在品质标准上另有规定者外, 皆采用10PCS/批(特殊实验)。
3、尺寸检测,除在品质标准上另有规定者外,皆采用10PCS/批(尺寸检验)。
（三）取样方法
接到检验通知单后：
1、依据来料抽样计划进行随机抽样。
2、抽样后须尽量保持原送货时的产品包装状况， 避免抽样群体被损伤。
3、以每次进料为群体批量， 依抽样计划作常态分配，平均地随机取样作为检验样品
（四）检验方法

1、一般外观检验必须在日光灯下进行，判定色差须在标准光源箱下，采用标准的 室内光源：且将样品置于眼睛约半只手的距离（约8英寸），每个配件检验时间约3-4秒。
2、尺寸测量：按图面要求测量，采用10PCS/批的水准.
A.用游标卡尺测量尺寸.

B.组合部位：按图面要求测量，若有偏差0.5mm，品保视情况作允收、退 货之判定；若偏差0.5mm以上，品保视情况作特采、选别、退货之判定，此作为品管判定依据。
3、特殊检验：采用10PCS/批的水准.

A.耐高温测试:把产品放入鼓风恒温箱内,把温度参数与时间参数设置为相应 产品的测试温度与时间,测试后产品无破裂为合格.
B.实配测试:与相应的配件进行实配,它们之间的间隙不能超过相应的标准, 在外力作用下,玻璃不可有明显的晃动现象(与样版对比).

C.成像测试:在日光灯下,镜子所成的像不可变形且要清晰(目视).
D.附着力测试:用3M胶纸贴在涂层上(压紧), 一分钟之后,迅速把胶纸撕开, 涂层不可有脱落现象;
E.防雾测试:
 a.冷冻试验：把防雾镜放在-10°C到室温的环境下,保证镜面持续无雾;  

b.热水试验：把防雾镜子放在80°C±5°的热水上方 2cm处(镜面朝下)：保证镜面持续无雾。
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