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产品详情

幕墙漏水维修之安装漏水隐理方法

(1)建筑幕墙防水

依据有关指标，建筑幕墙应该有3.5mm~4.5mm的防水密封胶层，并且

要保持密封胶层表面的光滑。如果密封胶层太厚就会削弱拉力，如果

太薄，就容易出现漏水的现象或者降低密封效果。不仅仅是密封圈的

厚度，如果铺设密封圈时没有铺设均匀对工程质量也会产生一定的影

响。



(2)连接部分幕墙漏水

在对幕墙连接时经常采用的连接方式是：埋设预埋件或者用膨胀螺栓

连接。如果预埋件的位置没有按照设计预埋，在施工中可能就会出现

二次预埋的现象，螺栓和立柱中心的间距较大等都会造成连接不稳现

象的出现。

(3)建筑幕墙施工中材料方面的防漏水问题

在采购材料的过过程中，往往会发生所采购的材料没有必要的质量证

明，这就会给检验人员在对所采购材料进行判断分拣时带来额外的困

难。幕墙建筑所涉及的材料众多，诸如五金条，螺栓等的质量如果得

不到保障，将是工程的一大隐患。另外，如果工程结构用胶在采购时

没有对其粘结力进行确认，对工程的影响将是无法挽回的。因为胶分

好多种，其使用方法各不相同，有的需要先做试验，后打胶;有的则需

要先打胶，后做试验。在缺少粘接力报告的时候就不能确定其使用方

法。

(4)避雷设备安装防止幕墙漏水

建筑主体和幕墙的顶部形成一个有机的整体，在此位置要按装避雷接



闪器，当接闪器从顶部的穿过，如果注胶封闭不当便会发生渗水，在

是对石材幕墙的施工中，要防止石材干胶对石材断面的污染。如果出

现了污染的情况，对石材进行耐候胶封闭前要及时清理，以防止由于

两种胶体不相容而形成的渗水。另外，随着施工的进程，要分区分片

的开展淋水实验，在幕墙表面形成一层水膜，经检验确定误渗漏发生

后才可以继续施工。

由于建筑幕墙具有其特殊性，因此在幕墙施工中，要采取“预防为主

，控制为辅”的方法对可能产生幕墙漏水的问题进行预防。只要工作

人员对工作认真负责，并采取积极有效的预防方法，是可以实现从根

本上提高幕墙漏水这一目标的。
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