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产品详情

一、纤维毡产品检验-纤维毡毯分析

    纤维毡毯是选用于法加工工艺制成的产品，并没有或含少量的结合剂。根据生产工艺及模样不一样
可分成拆叠毯、打针毯、毯卷等。打针毯采用打针制作工艺，依据带有倒钩的针在合成纤维毯表层上下
勾刺成的。具有抗侵蚀作用性好、抗拉强度高、收缩膜小等优点。

    二、纤维毡产品检验-纤维毡毡分析

      纤维毡毡是选用湿试加工工艺，将纤维毡放人含有结合剂的水溶液均匀混合沉积而成产品。普
遍的结合剂有羟甲基纤维素、天然乳胶床垫、磷酸二氢铝等。它表层比纤维毡毯硬，具有合适的柔韧性
和弯曲应变，建筑施工特点好。纤维毡毡根据提供状况可分成干毡和湿毡。湿毡是把纤维毡毡在三氧化
二铝或二氧化硅胶体水溶液预浸料，接着封裝在包装盒内保持湿冷，一般用于没法建筑施工的复杂部位
，干燥后产品硬化，抗侵蚀作用特点好。

    三、纤维毡产品检验-纤维毡纺织品分析

    纤维毡纺织品是把纤维毡采用编、织、纺等制作工艺制成的产品，有带、纱、布、绳等类型，具有
电缆护套好、耐高温、耐腐蚀、没有毒副作用等优点，广泛应用于保温隔热、保温隔热、密闭性方面，
节能环保能实际效果特别的好，不空气污染，是石绵产品的高品质替代品。

    四、纤维毡产品检验-预制件构件块分析

     预制件构件块将壳内为负压力的模貝放人含结合剂和合成纤维的水溶液，使合成纤维向模壳集聚
至要求厚薄脱模干燥成的；还可以用粘结剂将合成纤维毡粘到金属复合材料在网络上应用地脚螺丝将金
属丝网制品固定不变在炉墙或钢构架上，建筑施工比较方便快捷。
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