
常州市溶剂型木器涂料甲醛VOC含量检测2022已更新

产品名称 常州市溶剂型木器涂料甲醛VOC含量检测2022已
更新

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检
测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

HG/T2884-1997 环氧沥青防腐涂料

1 范围

本标准规定了环氧沥青防腐涂料(分装)产品的要求、试验方法及标志、标签、包装。

本标准适用于以环氧树脂、煤焦沥青为漆基，加入颜料、体质颜料、溶剂、助剂及固化剂而制成的双组
份环氧沥青底、面漆配套的防腐涂料(包

括普通型和厚膜型两类)。该涂料主要用于水下及地下钢结构的重防腐涂装。

2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均有有
效。所有标准都会被修订，使用标准的

各方应探讨使用下列标准新版本的可能性。

GB/T 1728-79(89) 漆膜、腻子膜干燥时间测定法



GB/T 1732-93 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1740-79(89)漆膜耐湿、热测定法

GB/T 1771-91 色漆和清漆 耐中性盐雾的测定(eqv ISO 7253:1984)

GB 3186-82(89) 涂料产品的采样(neq ISO 1512:1973)

GB/T 6742-86 漆膜弯曲试验(圆柱轴)(neq ISO 1519:1973)

GB/T 6751-86 色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定(eqv ISO 1515:1973)

GB/T 9271-88 色漆和清漆 标准试板(eqv ISO 1514:1984)

GB/T 9274-88 色漆和清漆 耐液体介质的测定(eqv ISO 2812:1974)

GB/T 9278-88 涂料试样状态调节和试验的温湿度(eqv ISO 3270:1984)

GB/T 9750-88 涂料产品包装标志

GB/T 13491-92 涂料产品包装通则

HG/T 2-1611-85 漆膜耐油性测定法
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