
碳黑理化性能拉伸强度测试

产品名称 碳黑理化性能拉伸强度测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

检测概述

碳黑，又名炭黑，是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范
围从10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经
不完全燃烧或受热分解而得的产物。

检测产品

橡胶用炭黑、白炭黑、色素炭黑、乙炔炭黑、色素炭黑、沉淀水合二氧化硅等。

检测项目

门产品 检测项目

橡胶用炭黑 吸碘值、DBP(仪器法)、DBP(手工法)、CDB

P(仪器法)、CDBP(手工法)、CTAB、NSA、S

TSA、着色强度、颗粒强度、甲苯透光率、

加热减量、灰分、45um筛余物、500um筛余

物、PH值、倾注密度、细粉含量、杂质、30

0%定伸、拉伸强度、拉断伸长率、150um筛

余物等。



颜色、PH值、NSA、水可溶物、CTAB表面

积、定伸应力、拉伸强度、伸长率等。

白炭黑 SiO2含量、DBP、加热减量、灼烧减量、总

铜含量、总铁含量、总锰含量、45μm筛、

色素炭黑 NSA、灰分、PH值、DBP、流动度、黑度、

着色力、挥发份、45μm筛余物、杂质等。

乙炔炭黑 PH值、吸碘值、视比容、粗粒份、盐酸吸液

、电阻率、加热减量、灰分、杂质等。

相关标准

检测标准  标准内容

GB/T 3780.2 炭黑 第2部分：吸油值的测定

GB/T 3780.7 炭黑 第7部分：pH值的测定

GB/T 3780.8 炭黑 第8部分 加热减量的测定

GB/T 3780.10 炭黑 第10部分 灰份的测定

GB/T 3780.12 炭黑 第12部分：杂质的检查

GB/T 10722 炭黑 总表面积和外表面积的测定氮吸附方

法
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