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产品详情

水包水涂料常见问题分析

1.为什么不在水中储存水？

水包水涂料是其中水基乳胶颗粒分散在乳液介质中但彼此不混合的材料。 包裹

该产物仍然是反应性的。 由于涂层成分的挥发，颜色颗粒的融合只是时间问题。
高质量的水包水产品可存放10次

如果将产品存放不到一周，则如果存放劣质产品，则会发生分层和发霉。

2.如果在制备水包水涂料时颗粒太软怎么办？

根据实际情况，可以适当增jia粉末含量。
目前，较好的方法是选择玻璃化转变温度更高的乳液进行调节。

这可以增加颗粒的硬度。
其次，可以添加其他添加剂，例如添加少量的硅溶胶，具体效果取决于实际情况

实验。

   外墙涂料漆膜开裂预防及解决方法之选材



1、抹灰基层所用水泥。zui好不要选用凝结时间过快的早强型水泥，水包砂厂家，以避免水泥砂浆过快
的凝结干缩而造成的龟裂现象，砂子要选用合格的河砂，粒径不要过细，以中砂zui好。

2、外墙腻子的选择。目前建材市场上外墙腻子产品种类很多，均标示抗裂性能优异，必须谨慎选择，尽
量选用品牌或大厂生产的zhuan用抗裂柔性腻子产品。在工程开工后即可选择出若干个符合标准的产品，
做出腻子基层样板，经过几个月或更长时间的观察，在工程即将进入外墙装饰施工时，一般都可以比较
到哪个产品抗裂性能的优劣。

3、外墙涂料的选择。首先选择几个不同牌子的合格产品，及早做出样板，通过观察对比做出选择。

  外墙真石漆常见质量问题及解决方案

一、新上的外墙真石漆面毛糙原因通常是所用的漆刷不够干净或施工环境不干净又或者是漆膜未干时沾
上了灰尘导致的；解决方案：外墙真石漆在施工使用前，水包砂加盟，应采用干净的漆刷和漆桶，一定
要过滤，水包砂批发，另外漆好的表面在漆膜未干时要用罩子或硬纸板遮住，以防沾上灰尘。如果漆面
毛糙，待其干透后，用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净后，再重新刷上一遍面漆。

二、外墙真石漆漆膜起皱：通常是因遍漆未干即刷第二遍所引起的，上下两层相互影响相互作用使其起
皱；解决方案:像此情况可用化学脱漆剂或者用加热除去起皱的漆膜，重新上漆，抚州水包砂，切记一定
要待层漆干透后再进行刷第二遍。

三、外墙真石漆发霉变色：像此种质量问题主要出现在潮湿地区，像南方雨水地方较多经常受不到外界
太阳的照晒又不通风就容易产生霉变；解决方案：可用杀菌剂，对照说明书的指示处理发霉的部位，待
霉菌sha死后，将表面清洗干净，然后再重新上漆。

水包砂批发-抚州水包砂-兰迪斯天然真石漆厂家由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯
环保科技有限公司为客户提供“6D立石漆,仿花岗岩漆,3D彩石漆,天然真石漆,水性金属漆”等业务，公司
拥有“兰迪斯”等品牌，专注于室外涂料等行业。，在福州市闽侯县南屿镇茂田工业区的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：林先生。
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