
合肥电镀 金属电镀 芜湖国瑞

产品名称 合肥电镀 金属电镀 芜湖国瑞

公司名称 芜湖国瑞表面处理有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖湾沚区启航路新芜电镀工业园西三号楼四层

联系电话 18356556666 18356556666

产品详情

大多数电镀厂系综合性多镀种作业

 大多数电镀厂系综合性多镀种作业，涉及铬、镍、锌、铜等多镀种，从被镀件种类可分
为金属镀件和塑料镀件，含电镀工艺落后虽然大部分淘汰，但亦有不少电镀厂仍在沿用。
一般电镀厂的生产工艺如下：电镀生产工艺主要为机械抛光(磨光或滚光)→除油→酸浸蚀
→电镀→烘干→合格产品入库。1、除油金属制品的镀件，合肥电镀，由于经过各种加工
和处理，不可避免的会粘附一层油污，为镀层与基体的牢固结合，必须清除被镀件表面上
的油污。除油工艺有很多种，电镀厂主要采用除油，其工艺如下：抛光后零件→清水洗→
除油槽→清水槽→清水冲洗该段工序中废水主要来源于清水冲洗过程，金属电镀，水质P
H值在8.5-10之间。2、浸蚀除油后的零件，表面上往往有很多的锈和比较厚的氧化膜，为
了获得光亮的镀层，使镀层与基体更好的结合，就必须将零件上的锈和氧化膜去除掉，经
过酸浸泡后还可以活化零件表面。其工艺如下：除油后零件→酸水槽→回收槽→清水槽→
清水冲洗，该工段废水主要来源于清水冲洗过程，废水中含有大量的铁离子，PH值在2~5
之间。

电镀设备的保养包括:1机架的修复与保养

电镀设备的保养包括：①机架的修复与保养。定期进行检查，不锈钢表面是否有变形，检
查路过安装螺丝是否出现松动、是否缺少和磨损，清洁表面灰尘机架的干净整洁。②吊车
的修复与保养。检查机器是否能正常运转，是否出现不寻常的噪音，刹车性能要定期进行
调试。轴承座的紧固性和轴承的润滑情况，松动需要及时紧固，相反这需要家住适量的润



滑脂。③摇摆机构的修复与保养。隔一定的时间检查减速机座的紧固性、震动想将弱出现
严重磨损情况需要立即更换。④循环过滤系统的修复与保养。过滤机的流量，常常对过滤
机的滤芯尽享清晰或者更换

  在电镀生产中，除了电镀设备外还需要用到很的的辅助设备，例如滚光设备，电镀
银，刷光设备，电抛光设备等。使用这些辅助设备一切都是为了使工件在通过电镀设备电
镀后能够得到更好的镀层。滚光是将零件放人盛有磨料和化学溶液的滚筒中，借滚筒旋转
使零件与磨料、零件与零件相互摩擦以达到清理零件表面的过程。普通滚光(常简称为滚
光)是将小零件与磨料和滚光液装入滚筒或钟形筒中，五金电镀，由于滚筒的转动使零件
与零件、零件与磨料相互摩擦，加上滚光液的化学作用，而除去零件表面的油污和锈蚀产
物并整平金属表面，从而获得平滑而有光泽的表面。滚光也叫撞光，特别适用于大批量生
产的小零件。滚光除了可用于镀前零件表面的预处理外，也可用于镀后镀层的光泽处理。

合肥电镀-金属电镀-芜湖国瑞(推荐商家)由芜湖国瑞表面处理有限公司提供。“镀金,镀锡,镀银”选择芜
湖国瑞表面处理有限公司，公司位于：芜湖湾沚区启航路新芜电镀工业园西三号楼四层，多年来，芜湖
国瑞坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务
。芜湖国瑞期待成为您的长期合作伙伴！
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