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产品名称 11.11煤炭检验报告|新疆煤炭煤矿洗煤厂|煤炭批
发|焦煤|动力煤

公司名称 新疆盛疆投资有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 新疆 乌鲁木齐市水磨沟区
新疆乌鲁木齐市西虹东路1038号

联系电话 86 0991 4656608 13319895567

产品详情

CAS 11.11煤炭检验报告、新疆
煤炭煤矿洗煤厂、煤炭批
发、焦煤、动力煤

新疆盛疆投资有限公司经销批发的新疆电煤.6500大卡以上、优质焦煤；优质动力煤。

一、新疆块煤热量≥6300大卡，固定碳≥56，焦渣特征≤3，硫≤1，全水份≤11，挥发份≥32，灰份≤9
，

二、新疆动力煤热量≥6000大卡，硫≤0.88，挥发份≥31，灰份≤9，全水份≤11。

有相关煤炭检验报告，提供质量保证，代办铁路运输。价格详谈！

有意者请及时联系

联系人：黄凯 电话：13319895567

联系人：刘钊（董事长销售助理）：13609938907



欢迎您来新疆考察，合作洽谈！

煤（焦）炭检验报告

送样单位 新疆盛疆投资有限公司 样品编号 xj01
检验日期 2011、11、11 样品名称 原煤
检验环境 温度�c 18 湿度%rh 50.6

检验项目 检验数据 检验依据
水分% 全水分(mt) 5.5 gb/t211-2007

分析水(mad) 1.12 gb/t212-2008
挥发分% 干基(vad) 37.24

干燥无灰基(vdaf) 43.7
固定炭% c 47.96

灰分% 内灰(ad)
aad 13.68

焦渣特征 grc 7
粘结指数 gr.i 94

gr.i-
硫% st.ad gb/t213-2008

st.d 0.41
发热量kcal/kg 高位(qgr.ad) gb/t214-2007

分析基低位(qner.ad)
收到基低位(qnet.ar)

回收% 精煤(-1.4)
中煤(1.4-1.8)

矸石(1.8)
胶质层 y(mm) 15

x(mm) 39
曲线类型 下滑型

磷% p gb/t211-2007
灰熔融性 变形温度(dt) gb/t46-2008
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