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产品详情

化工厂钢结构室内 油漆防腐维修方案

钢结构的车间主要是指主要的承重构件是由钢材组成的，包括钢柱子，钢梁，钢结构基

础，钢屋架，钢屋盖等。金属在大气中的腐蚀生锈大部分是水汽和氧的做用，金属在大气

中被锈蚀，水分与氧是其主要的因素。但是往往金属在大气中的腐蚀是酸碱的腐蚀，因S

O2溶解于水中即变成亚硫酸H2SO3，如果SO2被氧化后生成三氧化硫（SO3），其吸湿性

更强，水溶液的腐蚀性更为强烈，特别在有化工厂发放如硫化氢（H2S）、氨气（NH3）

和盐酸（HC1）等的污染下，都将加速金属的电化学腐蚀。

还有金属在大气中腐蚀生锈其他原因，空气中的污染物，例如煤烟、煤灰等碳和碳化物

、金属氧化物、砂土、氯化钠、硫酸及其他盐类颗粒等，特别与水蒸气共同作用下，容易

透过金属表面的水膜及钝化膜，排挤并取代钝化层中氧离子，成为可溶性氯化物，引起和

加速金属的阳极溶解腐蚀。

油性涂料防腐方案参考依据《ISO 12944（2017版）》

ISO12944-2017是化组织为那些从事涂料防腐蚀工作的业主、设计人员、咨询顾问、涂装施工单位、涂料厂家等汇编的标准，为这些人员单位提供了一定的参考依据

。
腐蚀环境C5很高腐蚀

部位室内环境

https://www.mengneng.cn/iso12944.html


使用寿命7年以内
表面处理彻底的手工和动力工具除锈至St2级(ISO

8501-1:2007)，在不放大的情况下观察时，表面应无可见的油、脂和污物，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈、涂层和外来杂质。
涂装部位高湿度和恶劣大气的工业区域和高含盐度的沿海区域。
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