
钢铁产品-优质碳素结构钢热轧钢板和钢带测试

产品名称 钢铁产品-优质碳素结构钢热轧钢板和钢带测试

公司名称 百检检测

价格 .00/个

规格参数 品牌:百检
资质:CMA/CNAS
地区:全国

公司地址 上海市奉贤区金碧路2012号

联系电话 18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计
量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相
关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于
以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术
和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网致力于为企业及个人提供便捷、高效的检测服务，简化检测流程，提升检测服务效率，利用互联
网+检测电商，为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率，打破行业局限和行业瓶颈
，打造出行业创新的检测平台。

1 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T
4336-2016 C、S、Si、Mn、P、Ni、Cr、Mo、Cu、V、Co、Ti、Al、W、As、Sn、Nb

2 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T
11170-2008 C、S、Si、Mn、P、Ni、Cr、Mo、Cu、V、Co、Ti、Al、W、Sn、Nb、B

3 不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T
2718-2010 Si、Mn、P、Ni、Cr、Mo、Cu、V、Ti 、Al、W

4 金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法 GB/T 17897-2016 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验



5 钢筋混凝土用钢材试验方法 GB/T 28900-2012 13 低倍组织及缺陷

6 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 附录B 低倍组织及缺陷

7 锻制钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 908-2019 尺寸

8 一般用途低碳钢丝 YB/T 5294-2009 5 尺寸

9 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008 尺寸

10 低压流体输送用焊接钢管 GB/T 3091-2015 4 尺寸

11 流体输送用不锈钢焊接钢管 GB/T 12771-2008 5 尺寸

12 直缝电焊钢管 GB/T 13793-2016 5 尺寸

13 装饰用焊接不锈钢管 YB/T 5363-2016 5 尺寸

14 钢丝绳通用技术条件 GB/T 20118-2017 9,10 尺寸

15 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 6,8.3 尺寸

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

