
扬州市轻集料砂浆棒法检测抗压强度检验

产品名称 扬州市轻集料砂浆棒法检测抗压强度检验

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

本标准是根据美国试验与材料学会(ASTM)标准ASTM C 1260--94K水泥—骨料混合物潜在碱性反应标准试
验方法(砂浆棒法)》并结合我国试验室的条件和水平制订的,在主要技术内容上与该标准等同,但在试验程
序和方法上作了适当的修改。因此,本标准属于修改采用ASTM C 1260—94。

与本标准有关的系列标准有:

TB/T 2922.1铁路混凝土用骨料碱活性试验方法岩相法TB/T
2922.2铁路混凝土用骨料碱活性试验方法化学法TB/T
2922.3铁路混凝土用骨料碱活性试验方法砂浆棒法TB/T 2922.4铁路混凝土用骨料碱活性试验方法岩石柱法

建筑用卵石、碎石、细骨料、粗骨料

颗粒级配、MB、堆积密度、石粉含量、含泥量、泥块含量、吸水率、碱集料反应、表观密度、氯化物含
量、硫化物及盐、轻物质、有机物、细度模数、云母含量、碱活性、空隙率、贝壳等

检测标准:GB/T 14684、Q/CR 596、TB/T 3432、TB 10424、GB/T 14685、JTG/T F50、TB/T 3275、TB/T
3043、JTG/T F60、JGJ 52、Q/CR 567

铁路道砟检测检测标准：

TB/T 2140.2-2018 铁路碎石道砟



TB/T 2140-2008 铁路碎石道砟

铁路道砟检测项目：道砟集料压碎率、标准集料压碎率、粒径0.1mm以下粉末含量、洛杉矶磨耗率、石
料耐磨硬度系数K干磨、针状、片状颗粒含量、标准集料冲击韧度IP、塑限

鹅卵石产品有：天然颜色的机制鹅卵石、河卵石、雨花石、干粘石、喷刷石、造景石、木化石、文化石
、天然色理石米等建筑装饰材料及室内装饰用的染色沙，无毒、无味、不脱色。品质坚硬，色泽鲜明古
朴，具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性，是一种理想的绿色建筑材料。

建筑碎石/卵石常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、紧密孔隙率、颗粒级配、含泥量、泥块
含量、针片状颗粒含量、压碎指标值、岩石抗压强度、含水率、吸水率。
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