
球墨铁井盖 启明机械 宜宾球墨井盖

产品名称 球墨铁井盖 启明机械 宜宾球墨井盖

公司名称 潍坊启明机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市峡山区岞山街道宝马街8号

联系电话  13506479309

产品详情

地沟盖板的焊接要求：

1、地沟盖板外形平整，焊点小。

2、麻花地沟盖板在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接固定。焊缝为不小于3mm的单面角焊，焊
缝长20mm。

3、包边采用焊高不小于承载扁钢厚度的单面贴角焊，焊缝长度不得小于承载扁钢厚度的4倍。

4、在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接。与承载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接

5、楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。地沟盖板中
的切口、开孔等于或大于180mm的，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步

地沟盖板荷载与挠度的标准测试方法

地沟盖板荷载与挠度的标准测试方法 地沟盖板荷载与挠度的标准测试方法：可参照GB/T14452采用三点
弯曲实验法。对地沟盖板产品进行抽样检查测试，地沟盖板的荷载能力具体测试，可参考地沟盖板的线
荷载与变形挠度的关系。

地沟盖板测试设备：测试在液压wanneng材料试验机上进行，试验机应有一级精que度并能承受比样品荷
载要求大于25%的负荷在能力。荷载的测试量应经精que到3%。用于挠度测试的测试计或百分表应精que
到0.01%。 试样制备：地沟盖板生产厂可在制造每一种规格或每一批产品时，以同样的材料和制造方法
制备地沟盖板荷载试验样品或由产品中任意抽取地沟盖板荷载试验样品，球墨铁井盖，品样数量可由生
产厂根据批量确定或由供需双方商定。样品和试验机接触的三个部位应平整，并保证与没根承载扁钢有
良好的接触，样品必须加工平整。



地沟盖板样品尺寸：一般要求样品长度为550mm，支辊间距为580mm，球墨井盖批发，样品长度为900m
m，支辊间距为1160mm，支辊的长度应大于试样的宽度。用试验机的弯曲压头向试样中部垂直于承载扁
钢方向平稳地施加荷载，宜宾球墨井盖，弯曲压头的长度应大于试样宽度。加荷载前必须确定支辊及压
头与每一根承载扁钢都有良好的接触。

水沟盖板如何分类及制作

水沟盖板采用的是q235碳钢制成，是当前市面上较常用的一种钢材。Q235钢是一种碳素钢结构，其含碳
度适中，具有综合性能良好，强度、塑性和焊接等性能优良等特点，广泛应用于建筑，工业器械等等方
面。

水沟盖板是由麻花钢与扁钢相互焊接制成，具有结构稳定，轻重量，易安装，抗腐蚀，高强度等优点，
广泛应用于火力发电，排水钩盖，钻井平台，石油化工，码头港口等领域。

球墨铁井盖-启明机械(在线咨询)-宜宾球墨井盖由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司是
一家从事“铸铁井盖,球墨铸铁井盖,铸铁篦子,球墨铸铁篦子”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启明”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
至上，用户至上”的原则，使启明机械在排水系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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