
健身步道检测标准和要求

产品名称 健身步道检测标准和要求

公司名称 化学工业合成材料老化质量监督检验中心

价格 .00/件

规格参数 广州老化所:检测中心
健身步道检测:健身步道检测标准和要求
全国:全国

公司地址 广州天河棠下车陂西路396号

联系电话 020-32377636 18688496499

产品详情

健身步道是一种提供人们主要进行走、跑锻炼的道路。

健身步道除了走、跑锻炼外，人们还可以在步道上进行骑自行车、轮滑、滑板的锻炼。

健身步道的宽度可根据具体情况和条件而设定，其道路的一侧或两侧通常有里程数标识、健康与健身指
南标识，以及其他含有高科技的身体测试和保障设施设备。

有些较长的健身步道，可在起点、中途、终点等地，为锻炼者设立“健身驿站”。“健身驿站”具有休
整、租赁、餐饮、测试、救助等多种服务功能。

健身步道检测标准和要求：

1 厚度 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
2 冲击吸收 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
3 垂直变形 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
4 抗滑值 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
5 邵A硬度 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
6 拉伸强度 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
7 扯断伸长率 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
8 阻燃性 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
9 耐候性 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表2
10 铅、镉、铬、汞 050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表4
11 总挥发性有机化合物（TV

OC）
050799 1 合成材料面层健身步道要求T/CSVA 0102-2017 表4
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