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产品详情

钢化玻璃加工破碎了怎么办？

钢化玻璃加工之所以会有很高的抗冲击才能，是因为通过钢化炉进行热处理后，在玻璃的表面形成了强
大的压应力。这种应力的存在，在一定程度上抵消了来自外部的冲击，因此表现出钢化玻璃的高强度，
隔热防火玻璃，并且应力越大，钢化玻璃的强度就越高。但这种情况是一种不平衡状态，只需有或许它
总想要回到平衡--破碎为碎粒，防火玻璃规格，这便是钢化玻璃的破碎。 或许打破平衡导致钢化玻璃破
碎的原因有外部的和内涵的。外部原因包含过分的负载、碰撞、不适当的空隙和边部损害等;

钢化玻璃加工内涵因素则包含:①钢化玻璃边部加工缺陷、尖角、打孔开缺等应力会集区域应力过大，②
钢化玻璃内部应力过大，③钢化玻璃内部存在硫化镍杂质。前两种因素是由于钢化玻璃加工过程中工艺
操控原因导致的，硫化镍的因素在原片玻璃制造过程产生。 属于内涵因素导致的破碎被称之为自爆。自
爆关于钢化玻璃是不行完全避免的，也是无前兆的，其产生的机率通常在2~5‰，西方国家较低，而我国
则相对较高。

 玻璃发霉的现象：        

 1、白雾、白点：因存放时间、空气湿度或玻璃质量问题而在玻璃表面出现的轻微的发霉情况。     
    2、彩虹：当白雾、白点出现久了没有及时处理，会形成彩虹，这时的发霉情况还只是停留在玻璃
表面上，没有腐蚀进玻璃里。         3、硫变：玻璃发霉的外观特征和轻微发霉一样，但玻璃表面的
碱性发霉成分已经腐蚀到玻璃里面，属于严重发霉。        
4、纸印：和硫变一样，防火玻璃隔墙，发霉在玻璃外部和内部，属严重发霉。



发霉的识别和检查方法：  目测外观形貌法是简洁可行的方法。既在集中的强光下，将试样放置在反射
光和透射光中观察玻璃表面有点和雾状物。这些斑点和雾状物用布或水擦不掉。出现上述现象的玻璃，
表示试样已经发霉。如果在集中的强光下，景德镇防火玻璃，肉眼观察到少数斑点和薄雾状物属轻微发
霉。如果在集中的强光下，肉眼观察到很多斑点和轻雾状物属中等发霉。如果在没有集中的光束照射下
，肉眼观察到一些斑点和雾状物属严重发霉。

普通玻璃比钢化玻璃差的原因是什么？

普通玻璃破碎形成不规则形状，且尖角多，锋利非常容易伤人，没有标识防护措施，普通玻璃也容易破
碎，一旦在外力作用下碰撞，玻璃也会自然，这就是钢化玻璃与普通玻璃的区别。

而钢化玻璃具有安全性，这主要是从保护人体方面，当钢化玻璃受到特别大的外力破坏后，碎片是蜂窝
状钝角小颗粒，这样可以减少对人体的伤害。

同时也具有高强度性，在厚度相同的情况下，其耐冲击性和耐弯曲性是一般玻璃的3～5倍。

还具有热稳定性，是一般玻璃温差的3倍，具有承受300度温度变化的能力。

防火玻璃规格-景德镇防火玻璃-江西汇投钢化玻璃质优(查看)由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇
投实业有限公司是从事“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。
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