
山东球磨铝粉是否会爆鉴定 铝粉爆炸浓度检测

产品名称 山东球磨铝粉是否会爆鉴定 铝粉爆炸浓度检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

Al和别的金属相比有一个特性就是既能和反应又能和碱反应，如果把它加入到稀和氢氧化钠溶液中都能
产生氢气的的话，那么就可以肯定此金属粉末是Al。铝粉检测方法是什么？铝含量测定：测定方法有比
色法、间接光度法。前者测定原理；在微性介质中，试样与铝试剂（玫红三羧铵）共热，形成稳定的红
色络合物，呈色的深浅与铝含量成正比，据此用比色法测定铝含量。后者测定原理：铝离子与反应生成
紫红色络合物，于相应波长处具有吸收值，据此可比色定量。这两种方法测定结果稳定，但必须注意试
样铝的含量浓度，才能符合比尔定律使测定数据可靠。此外还有质子激发X射线发射分析、中子活化分
析法等多元素系列测定法。铝粉检测标准有哪些？ASTM
C1031－2011核纯级的氧化铝粉末的标准规格ASTM
D480－1988（2008）片状铝粉和银灰漆的采样及测试试验方法

ASTM D962－1981（2008）e1涂料用铝粉和铝浆颜料的规格ASTM E1652－2014a金属包的皮铂电阻温度计
、基金属热电偶和贵金属热电偶制造中使用的氧化镁、氧化铝粉末以及可挤压绝缘体的规格BS
4756－1998木器用铝粉调合底漆规范CGSB 1.69－98－CAN／CGSB－1998铝粉漆CGSB
1.143－98－CAN／CGSB－1998有机硅醇耐热铝粉磁漆GB／T 2085.1－2007铝粉
第1部分：空气雾化铝粉GB／T 2085.2－2007铝粉 第2部分：球磨铝粉GB／T 2085.3－2009铝粉
第3部分：粉碎铝粉
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