
张家港15CrMo合金钢板化学成分检测 超声波探伤测试

产品名称 张家港15CrMo合金钢板化学成分检测
超声波探伤测试

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

1、15CrMo钢板简介

15CrMo钢板系珠光体组织耐热钢，在高温下具有较高的热强性和抗氧化性，并具有一定的抗氢腐蚀能力
。

2、15CrMo钢板执行标准：舞技。

3、15CrMo钢板交货状态：

以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。

4、15CrMo钢板化学成分：

牌号 C Si Mn Cr Mo P S Cu Ni

15CrMo 0.12-0.18 0.17-0.37 0.40-0.70 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.030 ≤0.030 ≤0.30≤0.30

5、15CrMo钢板力学性能：

6、15CrMo钢板焊接性能

15CrMo由于钢中含有较高含量的Cr、C和其它合金元素，钢材的淬硬倾向较明显，焊接性差。

7、15CrMo钢板焊后热处理

采用方案Ⅰ焊接的试件，焊后应进行局部高温回火处理。热处理的工艺为：升温速度为200℃/h，升到71



5℃保温1小时15分钟，降温速度100℃/h，降到300℃后空冷。具体采用JL-4型履带式电加热器（1146×310
）包绕焊缝，用硅酸铝棉层保温，保温层厚度50mm，温度控制采用DJK-A型电加热器自动控温仪。

8、15CrMo钢板应用范围

15CrMo钢板应用于石油、石化、高压锅炉等，专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝钢管及石
油用无缝管等多种。
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