
南通胶合板胶合强度检测 防湿性能 甲醛释放量测试

产品名称 南通胶合板胶合强度检测 防湿性能
甲醛释放量测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

了**限度地改善天然木材各向异性的特性，使胶合板特性均匀稳定，普通胶合板在结构上必须遵守两个
基本原则。一个是对称的。二是相邻的单板纤维相互垂直。对称原则是胶合板对称中心平面两侧的单板
必须相互对称，而不考虑木材特性、单板厚度、层数、纤维方向、含水量等。在同一个胶合板上，可以
使用单个树种和厚度的单个板，也可以使用其他树种和厚度的单个板。但是，对称中心平面两侧的两个
层相互对称的单板树种和厚度必须相同。下面是为大家带来的胶合板检测报告，和胶合板检测项目及标
准的介绍。

胶合强度检测报告

1、胶合板检测项目：防火等级、石棉、尺寸公差、抗剪试验、含水率、防火阻燃、甲醛含量、粘结质量
、弯曲性能、密度、导热性、胶合强度、胶粘层的剥离试验、防霉性、防潮、防湿性能等。

2、胶合板检测价格：不同的地区，经济水平不同，检测价格不同。不同的检测项目，检测的难易程度不
同，检测价格有所差异。

胶合板检测标准

1、标准号：GB／T9846－2015

标准名称：普通胶合板

标准状态：有效

2、标准号：GB／T22350－2008

标准名称：成型胶合板



标准状态：被代替

3、标准号：GB／T13123－2003

标准名称：竹编胶合板

4、标准号：GB／T22350－2017

5、标准号：GB／T40052－2021

标准名称：防腐胶合板

标准状态：即将实施
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