
扬州儿童房装饰用内墙涂料GB/T 34676检测

产品名称 扬州儿童房装饰用内墙涂料GB/T 34676检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

1 范围

本标准规定了儿童房装饰用内墙涂料的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志包装
和贮存。

本标准适用于以合成树脂乳液为基料，与颜料、体质颜料及各种助剂配制而成的，施涂后能形成表面平
整的薄质涂层的内墙涂料，包括面漆和底漆，该产品主要用于儿童房、幼儿园等儿童活动场所内墙墙面
装饰。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡
是不注日期的引用文件，其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1728-1979 漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1766-2008 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 6750-2007 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9265-2009 建筑涂料 涂层耐碱性的测定



GB/T 9268-2008 乳胶漆耐冻融性的测定

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9278 涂料试样状态调节和试验的温湿度

GB/T 9750 涂料产品包装标志

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 9756-2009 合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9780-2013 建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 13491 涂料产品包装通则

GB/T 15608 中国颜色体系

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量

GB/T 23981-2009 白色和浅色漆对比率的测定

GB 24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量

GB 24613-2009 玩具用涂料中有害物质限量

GB/T 31414-2015 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚

GB/T 33395-2016 涂料中石棉的测定

GB/T 34683-2017 水性涂料中甲醛含量的测定 高效液相色谱法

JC/T 412.1-2006 纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 挥发性有机化合物 volatile organic compounds；VOC

在所处大气环境的正常温度和压力下，可以自然蒸发的任何有机液体和/或固体。

[GB/T 5206—2015，定义2.270]

3.2 挥发性有机化合物含量 volatile organic compounds content

在规定的条件下测得的涂料中存在的挥发性有机化合物的质量

[GB/T 5206-2015，定义2.271]

4 产品分类



本标准根据产品用途的不同，将产品分为内墙底漆、内墙面漆。

5 要求

5.1 质量性能要求
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