
无锡氟碳漆漆膜厚度检测 氟碳漆喷涂型材含量检测

产品名称 无锡氟碳漆漆膜厚度检测
氟碳漆喷涂型材含量检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

以氟树脂为主要成膜材料的涂料;也被称为氟碳涂料、氟涂料、氟树脂涂料等。在各种油漆中，氟树脂油
漆由于引进的钚的电负性高，碳键强，具有特别**的性能。有耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品
性、独特的粘度和摩擦性。经过几十年的快速发展，氟涂料在建筑、化学、工业、电气、电子、工业、
机械、工业、航空、航天产业、继丙烯酸漆、聚氨酯漆、有机硅漆等高性能涂料后，成为综合性能**的
涂料品牌。下面是为大家带来的氟碳漆配方工艺，和氟碳漆检测报告的介绍。

一、氟碳漆配方工艺

含氟乳液75,添加剂T0.5-1,固化剂G1-3 OP-101-2,膨润土0.5-1.5,氧化铬绿0.5-2异丙醇1-3水15-25

二、氟碳漆检测报告

1、氟碳漆检测项目：外观、附着力、粘度、细度、透明度、颜色、灰分、PH值、闪点、密度、体积固
体含量、粘结强度等，遮盖力、使用量、消耗量、流平性、干燥时间(表干、实干)、漆膜打磨性、流挂
性、漆膜厚度(湿膜厚度、干膜厚度)等。

2、氟碳漆检测标准：标准号：GB 5237.5-2004

标准名称：铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材

标准状态：被代替

标准类型分类：国家标准>> 国家标准

GB ICS分类：冶金>> 有色金属产品

CCS分类：冶金>> 有色金属及其合金产品



3、氟碳漆检测价格：不同的地区，经济水平不同，检测价格不同。不同的检测项目，检测的难易程度不
同，检测价格有所差异。
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