
常熟市针刺毡单位面积质量偏差、断裂强力、微生物指标检测

产品名称 常熟市针刺毡单位面积质量偏差、断裂强力、微
生物指标检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测项目：

PH值、甲醛含量、单位面积质量偏差、断裂强力、微生物指标（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链
球菌）、疵点等。

适用范围

针刺过滤毡、涤纶针刺毡、玻璃纤维针刺毡、三防针刺毡、聚脂针刺毡、针刺毡滤袋、针刺毛毡、亚克
力针刺毡、PTFE针刺毡、美塔斯针刺毡等。

相关检测标准

DB43/T 189-2013 针刺平面毡

GB/T 2912.1纺织品一甲醛的测定第 1 部分:游离水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3923.1纺织品织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法

GB/T 4666纺织品织物长度和幅宽的测定

GB/T 7573纺织品水萃取液pH值的测定

GB/T 8170数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 15979一次性使用卫生用品卫生标准



GB 18401国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 24218.1纺织品 非织造布试验方法第1部分:单位面积质量的测定

JC/T 590-2005 过滤用玻璃纤维针刺毡

DLA MIL-F-44405 REINST NOTICE 2-2003 针刺聚酯片毡

GME STD 518734-2002 纺织品8734.地毯,聚酯针刺毡

GME STD 518597-1998 纺织品8597.聚酯针刺毡

DLA MIL-F-44405-1990 针刺聚酯片毡

ARMY MIL-F-43310 A VALID NOTICE 1-1987 非织(针刺)尼龙片毡

ARMY MIL-F-43310 A-1970 非织(针刺)尼龙片毡
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