
羽绒绒子含量检测昆山羽绒被芯质量检验报告

产品名称 羽绒绒子含量检测昆山羽绒被芯质量检验报告

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 800.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

羽绒被芯做质检报告的检测标准和检测项目

1、羽绒被芯做质检报告的检测标准为 QB/T 1193

2、天猫质检报告要求做的检测项目为成分含量分析、标识标志、含绒量、充绒量、绒类鉴别、原料要求

3、京东质检报告要求做的检测项目为成分含量分析、标识标志、含绒量、充绒量、绒类鉴别、原料要求
、GB18401全项（仅胎套）、外观质量

床上用品常有哪些质量的问题：

一、成分：实际含量与标明的不相符或没有标明含量。产品的成分含量是消费者购买产品的主要参考依
据，也是国家强制性标准规定的内容。

二、水洗率和染色牢度不合格，在使用中会产生缩水及掉色问题。这是抽查中出现的主要问题。

三、甲醛含量超标。甲醛广泛应用于各种纺织整理助剂中，因此纺织品或多或少地会残留甲醛。不过，
抽查中存在甲醛超标问题的品种较少。

四、pH值超标，pH值超标的纺织品，会破坏人体皮肤的平衡机理，对人体的皮肤产生刺激，使人体抵
御外界病菌的能力下降，产生过敏、皮疹等症状，危害人体健康。

五是可分解芳香胺超标，部分偶氮染料与人体皮肤长期接触，在特殊的条件下分解还原，并释放出某些
有致癌性的芳香胺，成为人体病变的诱发因素，具备潜在的致癌性。



床上用品必须要满足哪些检测标准和项目才算符合?

1、产品使用说明：大部分消费者在选购床品的时候都会先根据吊牌上的内容进行选择性购买，但市场上
很多在售的床上用品吊牌标识都存在产品标准新旧版本混乱、A 类、B
类标识错误、三项标识不全等问题，部分甚至连耐久标签也没有。应按照GB/T
5296.4-2012《消费品使用说明 第 4 部分 纺织品和服装》中规定进行检测和标识。GB/T
29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》对纺织产品纤维含量标签要求有规定。

2、色牢度项目，水洗尺寸变化率：我国常用床上用品标准 GB/T 22796-2009《被、被套》、GB/T 22797-2
009《床单》对色牢度项目，水洗尺寸变化率等都有要求，是衡量床上用品的重要物理指，主要考核产品
经水洗后尺寸变化的情况，若不合格将严重影响产品外观和使用性能，特别是面料比较稀薄的床上用品
，易出现洗涤后缩水的现象。
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