
谈谈瓷砖空鼓、脱落、开裂的原因

产品名称 谈谈瓷砖空鼓、脱落、开裂的原因

公司名称 河南顾家建材有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:顾家熊
产地:河南

公司地址 郑州经济技术开发区九龙办事处后王村202号（
注册地址）

联系电话 13700861606 17613159111

产品详情

一、墙体基面没有清理干净

毛坯房的墙体基面在铺贴瓷砖的时候需要清理干净。如果不清理干净，水泥砂浆与墙体粘结的不牢靠，
会出现空鼓，即使瓷砖与瓷砖胶粘结得再好，也会脱落！

二、瓷砖留缝不够

瓷砖是天然泥土烧制而成的陶瓷制品，会随着温度的变化热胀冷缩。瓷砖不留缝，瓷砖会相互挤压脱落
，一般要留1~2mm的缝，就像混凝土路面一定要切割留缝一样。很多时候，施工过程师傅水平不行、赶
工期，导致留缝不均匀，有的地方留2mm，有的地方留了0.5mm的缝。所以，铺砖很重要，找师傅需谨
慎，需要找手艺好、口碑好的师傅！   

三、瓷砖胶涂抹不均匀

瓷砖胶涂抹不均匀，就会导致瓷砖胶与瓷砖之间结合面积变小，粘接力变小，容易掉砖。同时由于日后
瓷砖与瓷砖胶之间的应力作用。瓷砖胶较厚的地方就容易引起瓷砖开裂、撬起。瓷砖胶较薄的地方则没
有相应的热胀冷缩，加剧了瓷砖的变形开裂。瓷砖胶宜薄贴法工艺施工，根据基层平整度及瓷砖尺寸确
定合适的齿形刮板，粘贴时应揉压到位，并且随机检查背面满浆率。

四、瓷砖胶内掺入水泥砂子

水泥砂子 的掺入，变相地降低了瓷砖胶内胶粉及其他组分的掺量，大大降低了瓷砖胶的粘结性，且水泥
水化速度快，水泥的掺入会增加砂浆层的收缩应力，所以，瓷砖胶施工中，切不可加入水泥砂子，配制
好的瓷砖胶砂浆要在2小时内用完，已经干固的胶浆不可再次加水搅拌使用。

综上所述，我们可以看出贴瓷砖是一项“技术活”，俗话说“三分材料，七分施工”，做好每一个细节
，配合好的产品才能发挥良好的效果！
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