
机制地毯用毛纺纱线检测机构GB/T 28488-2012

产品名称 机制地毯用毛纺纱线检测机构GB/T 28488-2012

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7个工作日
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

本标准主要对机制地毯用绒簇纱线的质量进行控制,同时对纱线加工过程的关键工序(染纱﹑后整理等)中
减少纤维中有毒有害物质的产生,从地毯产品的生产源头控制有害物质,如禁用“可分解芳香胺染料”,为
提高*终地毯产品的安全健康性奠定基础。

GB/T 28488—2012机制地毯用毛纺纱线

1范围

本标准规定了机制地毯用毛纺纱线的产品分类、技术要求,试验方法,检验规则.标志.包装、运输及贮存等
要求。

本标准适用于以羊毛,羊毛混纺,纯化纤短纤维为原料的粗梳或半精梳本色和染色机制地毯用毛纺纱线的品
质检验和验收。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是
不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡

GB/T 2543.1纺织品纱线捻度的测定第1部分:直接计数法

GB/T 2910(所有部分)纺织品定量化学分析

GB/T 3916纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定



GB/T 3920纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度

GB/T 4743纺织品卷装纱绞纱法线密度的测定

GB/T 6529纺织品调湿和试验用标准大气

GB/T 8427纺织品色牢度试验耐人造光色牢度:眠弧

GB/T 9995纺织材料含水率和回潮率的测定烘箱干燥法

GB/T 17592纺织品禁用偶氮染料的测定

GB/T 22282纺织纤维中有毒有害物质的限量

GB/T 23344纺织品4-氨基偶氮苯的测定

FZ/T01053纺织品纤维含量的标识

FZ/T 20002毛纺织品含油脂率的测定

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

