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产品详情

TB/T 3329-2013

电气化铁路接触网隧道内预埋槽道

1范围

本标准规定了电气化铁路接触网隧道内预埋槽道的术语和定义、分类、技术要求,检验方法,检验规则、包
装及标志等。

本标准适用于电气化铁路接触网隧道内用预埋槽道。城市轨道交通采用的同类槽道可参照本标准。(以下
简称为槽道)

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是
不注日期的引用文件,其*新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 90.2—2002紧固件标志与包装

GB/T 197—2003普通螺纹公差(ISO 965-1 : 1998,MoD)

GB/T 247——2008钢板和钢带包装,标志及质量证明书的一般规定GB/T 470——2008

锌锭(ISO 752:2004, MOD)

GB/T 700—2006碳素结构钢(ISO 630:1995,NEQ)GB/T 849—1988球面垫圈



GB/T 8521988工字钢用方斜垫圈

GB/T 1229-2006 钢结构用高强度大六角螺母(ISO 4775[1984 ,NEQ)GB/T
2101--2008型钢验收,包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB/T
3098.1—2010紧固件机械性能﹐螺栓﹑螺钉和螺柱(ISo 898-1:2009 ,MOD)GB/T
3098.2—2000紧固件机械性能﹑螺母﹐粗牙螺纹(iat , ISO 898-2;1992)

GB/T 3103.1--2002紧固件公差﹑螺栓、螺钉﹑螺柱和螺母(ISO 4759-1:2000,IDT)GB
8624—2006建筑材料及制品燃烧性能分级(EN 13501-1:2002,MOD)

GB/T 8923--1988涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级(ISO 8501-1:1988,EQV)

GB/T 9978.1-—2008建筑构件耐火试验方法﹑第Ⅰ部分:通用要求(ISO 834-1 ; 1999,MoD)

CB/T 10125—1997人造气氨腐蚀试验﹐盐雾试验(ISO 9227: 1990,EQV)

GB/T 10801.1---2002绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(ISO/CD 4898; 1999,NEQ)

GB/T 13912—2002金属覆盖层钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法( ISO 1461: 1999,MOD)
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