
红丹醇酸防锈漆检测

产品名称 红丹醇酸防锈漆检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

红丹醇酸防锈漆是以邻苯二甲酸醇酸树脂为漆基，加入颜料、体质颜料、溶剂及助剂而制成的红丹醇酸
防锈漆，该漆主要用于钢结构表面的防锈涂装。

检测项目

容器中状态， 细度， 施工性， 干燥时间， 漆膜的外观， 对面漆的适应性， 耐弯曲性， 耐盐水性，
不挥发物含量， 防锈性；

检测标准

HG/T 3346-1999 红丹醇酸防锈漆GB1250--89极限数值的表示方法和判定方法GB/T 1727-92 漆膜一
般制备法GB/T 1728- -79(89) 漆膜、腻子膜干燥时 间测定法GB/T 1763- -79(89)漆
膜耐化学试剂性测定法GB/T 1766- 1995色漆和清漆 涂层老 化的评级方法GB 3186- -82(89)涂料
产品的取样(neq ISO 1512 ; 1974)GB/T 6742--86 漆膜弯曲试验(圆柱轴)(neq ISO 1519: 1973)GB/T 6751-
86色漆和清漆挥发物和不挥发物的测定(eqv ISO 1515: 1973)GB/T 6753.1--86 涂料研 磨细度的测定(eqv ISO
1524 : 1983)GB/T 9271--88 色漆和清漆 标准试板(eqv ISO 1514 : 1984)GB/T 9276- 1996涂层
自然气候曝露试验方法GB 9278- -88涂料试样状 态调节和试验的温湿度(eqv ISO 3270: 1984)GB/T 9750--88
涂料产品包装标志GB/T 13491- -92涂料产 品包装通则HG/T 2455- -93各色醇酸调合漆HG 2576-
-94各色醇酸磁漆
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