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锌合金压铸件厂家技术与工艺要求如下：

严格控制金属铜与游离NacN的比值。铜：NacN (游离)=1.0：0.5～0.6;

(8)可以使用活性炭连续过滤，减少有机物的污染，以防镀层的粗糙;

(9)镀液温度应控制在50～55℃，以减少NacN的分解，维护镀液的稳定;

(10)预镀铜时，机械小配件精密压铸中心，开始时采用冲击电流，机械小配件精密压铸价钱，以防止因
置换作用而造成镀层结合力不良。

压铸机常见的问题是表面划痕。虽然不影响压铸机的正常使用，但问题的出现意味着需要调整一些方面
，如间隙过小、压型轮表面粗糙、板表面涂装不当、压型轮有锌层等。做出相应的调整，重新测量间隙
直到正确，用油石打磨压型轮，待机油光滑。

压铸机曲轴轴承加热可能是由于轴套刮擦不良，机械小配件精密压铸哪家好，润滑不良，重新刮铜瓦，
检查润滑情况；



机械小配件精密压铸机械小配件精密压铸机械小配件精密压铸精密锌合金压铸件的技术要求是什么？电
子产品配件和设备配件通常采用精密锌合金压铸件。但与普通压铸件不同，南通机械小配件精密压铸，
精密锌合金压铸件对产品精度要求较高，尺寸误差一般为0.02mm~0.01mm两者之间。那么加工精密锌合
金压铸件的技术要求是什么？希望它能帮助你。

精密锌合金压铸件加工技术要求：

1.锌合金压铸模具的设计要求应合理。模具零件的加工应与3相结合D和2D图纸完全一致，加工工艺要严
格。

机械小配件精密压铸中心-博益五金-南通机械小配件精密压铸由东莞市博益五金制品有限公司提供。东
莞市博益五金制品有限公司是一家从事“锌、铝合金五金制品生产加工压铸”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博益”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博益五金在电子、电工产品加工中赢得了客户的信任，树
立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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