
铜镍N04400法兰 聚亚特钢 青岛N04400

产品名称 铜镍N04400法兰 聚亚特钢 青岛N04400

公司名称 太仓市聚亚特钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭
家路，东林联发科技产业园内11号厂房

联系电话 18013740916 18013740916

产品详情

      特钢法兰生产商-管家制造--圆钢厂家-
生产N06600/N08800/N10276/N06625/N08800/N8367/S31254/S31083等特钢圆棒、法兰、环、管等 

      锻打法兰连接就是把两个管道、管件或器材，而锻打法兰连接是管道施工的重要连接方式。
锻打法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。 在工业管道中，锻打法兰连接的使用十分广泛。在家庭
内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰冲压弯头的连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都
是法兰连接的管道和器材。含铬量0.1%～0.5%（锻打法兰一般情况下不含铬），含碳量在1.0%以下并且
锻打法兰采用高温锻打制造，有些锻打法兰表面硬度（HRC）虽然可以达到≥56以上（淬透层只有15㎜
左右），因锻打法兰材质淬透性较差其心部硬度一般只有30多度，正常情况下锻打法兰时常采用水淬处
理。 

 

太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电！

 

 

法兰的生产工艺一般主要分为四种 

一是锻造法兰，相对来说这种法兰是质量较好，是价钱较高的一种生产工艺 

二铸造法兰，还有割制法兰和卷制法兰这四种，卷制法兰都是卷制大口径法兰。   



锻造法兰和铸造法兰哪里不同？使用铸造生产出来的法兰，毛坯形状尺寸准确，加工量小，成本就相对
来说低很多，但是铸造出来的法兰有气孔、裂痕，夹杂其他物质，铸件内部组织流线型较差；锻造法兰
一般比铸造法兰含碳低不易生锈，锻件流线型好，组织比较致密，机械性能优于铸造法兰；锻造工艺不
当也会出现晶粒大或不均，硬化裂纹现象，故锻造成本高于铸造法兰。 

总结：锻件比铸件能承受更高的剪切力和拉伸力。铸件的优点在于可以生产比较复杂的外形，成本比较
低；锻件优点在于内部组织均匀，不存在铸件中的气孔，夹杂等有害缺陷；从生产工艺流程区别铸造法
兰和锻造法兰的不同，比如离心法兰就属于铸造法兰的一种。太仓市聚亚特钢有限公司生产锻造法兰-
模锻法兰-锻造管件，我们不只有法兰这一管件，还有 

Outlet 支管台  、Pipe Nipple 螺纹短节、Coupling 管箍、LAP JOINT STUB END
翻边短节、Elbow弯头、Union 活接头、Flangolet 法兰管座、Cap 管帽  均为特钢材质 现货圆钢inconel625
、Monel400、incoloy800、Hastelloyc276、inconel600、incoloyA-286、904L、F44、alloy20、incoloy825整支
、单独零切销售 

 

圆钢锻造法兰，由圆钢切割而来，法兰一体成型，无焊接点，作为铁板焊接法兰来说，许多客户所疑问
的就是铁板焊接法兰的质量是否胜过锻打焊接法兰。其实铁板焊接法兰的质量和锻打的焊接法兰的质量
是一样的，但是铁板焊接法兰到底什么地方不能有保障呢，也就是铁板焊接法兰的材质没有保障了，因
为一般的过程之中，铁板焊接法兰的密度是没有问题的，但是在进行生产的过程之中，铁板焊接法兰的
毛坯很少进行检测，所以来说，所生产出来以后，不经过检测的铁板焊接法兰的材质不能保证。

江苏太仓市聚亚特钢有限公司，欢迎您的来电。
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