
家具金属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机构

产品名称 家具金属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机构

公司名称 工业（合成材料老化）产品质量控制和技术评价
实验室

价格 1000.00/件

规格参数 家具金属镀层:化学工业合成材料老化质量监督
检验中心
乙酸盐雾腐蚀:化学工业合成材料老化质量监督
检验中心

公司地址 广州市天河区棠下车陂西路396号

联系电话 13825737118 13825737118

产品详情

家具金属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机构：保护家具镀层的重要工具

涂料中性盐雾试验（NSS试验）国家标准GB/T1771-2007，涂料中性盐雾试验是一种较普票的加速腐蚀盐
雾试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液，溶液PH值调在中性范围（6～7）作为喷雾用的溶液。试验温
度均取35℃，要求盐雾的沉降率在1～2ml/80cm2.h之间。

2)涂料醋酸盐雾试验（ASS试验）国家标准GB/T10125-2012，醋酸盐雾试验是在中性盐雾试验的基础上发
展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸，使溶液的PH值降为3左右，溶液变成酸性，较后形
成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。

3)涂料铜盐加速醋酸盐雾试验（CASS试验）美标ASTM B368-2009(2014)，涂料铜盐加速醋酸盐雾试验是
国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验，试验温度为50℃，盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜，强烈
诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。

4盐雾实验结果的评价可以参照《GB/T 1766-2008
色漆和清漆涂层老化的评级方法》主要从以下几个方面来评判：

4.1、生锈、起泡、开裂、付着力

家具是我们家居生活中不可或缺的一部分，而家具的材质中，金属的使用越来越广泛，为了使家具金属
部件具有更好的美观度和耐久性，一般会对家具金属表面进行镀层处理。但是随着时间的推移，这些金
属镀层可能会出现一些问题，如腐蚀和老化等。为了防止这些问题的出现，需要对家具金属镀层进行检



测和保护。因此，家具金属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机构就应运而生。家具金属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机
构是一种可以对家具金属镀层进行强制条件的腐蚀测试的设备。它可以模拟海洋等环境下的腐蚀情况，
检测出家具金属表面的耐腐蚀性能。这种检测机构在化学工业合成材料老化质量监督检验中心中应用广
泛，被认为是一种非常先进的技术。此外，家具金属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机构是由优质材料制成的，
可以长时间使用且不易出现故障。机构的设计十分人性化，使用简单、方便。同时，由于其检测结果准
确可靠，可以帮助家具制造商更好地了解金属表面的状态，从而更好地保护金属表面。对于那些想要购
买家具金属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机构的人，价格是他们不能忽视的问题。在市场上，这种检测机构的
价格大约为1000元/件。虽然在价格上相对较高，但是它能帮助制造商提高家具金属表面的耐腐蚀性能，
从而更好地满足客户的需求，给消费者带来更好的使用体验，为制造商带来更高的回报。总之，家具金
属镀层乙酸盐雾腐蚀检测机构是一种非常实用和有价值的设备，对于那些追求质量的家具制造商来说，
它是一个必不可少的工具。通过使用这种检测机构，制造商可以更好地了解金属表面的状态，从而更好
地保护它，让家具制造商能够生产出更加优质的家具产品。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

