
天然橡胶阻燃等级测试，销盘式磨损试验

产品名称 天然橡胶阻燃等级测试，销盘式磨损试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司
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规格参数
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联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

天然橡胶阻燃等级测试，销盘式磨损试验

在 2min 以内， 曲线呈下降趋势， 由于在这一阶段出现焦烧现象， 2min 到 40min

曲线上升， 出现热硫化现象， 但是无平坦期和过硫化期， 原因在于硫化时间太短或者温

度太低

四、 总结与讨论

这次工艺设计是采用了挤出与注射的操作流程， 通过以注塑机、 开炼机和硫化仪做

为加工设备。 而进行这些流程操作和机械操作是为了让我们熟悉化工工艺流程和提高实

际操作能力。 同时了解工厂的生产流程。

此次的实验的*重要之处在于它让同学们自己动手去查阅了资料， 思考以及后来同

学们一起合作完成的实验， 实验中， 老师作为指导， 同学们亲自上阵动手操作， 比我们

在工厂实习所得到的体验是完全不一样的， 虽然我们的产品品质算不上很好， 但是通过

直接的对着中大型的仪器的使用， 使我们有更深刻的了解。

对于还在学校的我们来说， 获得一次像企业一样的实习尤为重要， 虽然这次不是在

企业里面， 但是所用的仪器是一样的。 所以我们通过这次的实验也了解到了在企业里面

想要获得一种产品的制造参数也是要通过不断的实验来得到的， 为此， 我们为得到更完



美的产品， 就经过了多次次的实验， 不断的改进设置参数以获得更好的产品， 结果是令

人满意的。
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