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产品详情
厂房承重检测鉴定一般性检测鉴定内容：
◆主体结构检测：混凝土抗压强度、砌体结构抗压强度、钢筋保护层厚度、间距、钢筋锈蚀、混凝土（砌体）结构外观质量与缺陷、结构变形检测、锚栓抗拔承载力检测等。
◆钢结构检测：材料力学性能、焊缝超声波检测、钢结构防腐及防火涂层、 钢结构摩擦面抗滑移系数、高强度螺栓连接副扭矩系数和预拉力、施工终拧扭矩检测、变形检测、钢网架挠度检测等。
◆地基基础检测：基桩低应变动力测试、 静荷载试验（桩基承载力、复合地基承载力、地基土承载力、地基土回弹模量等）、基桩高应变动力测试、 基桩取芯检测、基坑、边坡变形监测、建筑物、构筑物的沉降、位移监测等
 (1) 图纸测绘 在熟悉、掌握已有原有图纸资料的基础上，通过现场全面测绘与复核(基础开挖)，建立建筑平面、立面、剖面、典型建筑构造、基础平面、结构平面、典型结构构件截面与节点构造等技术资料，尤其是加建结构与原结构的连接构造及性。 
(2) 结构体系复核检测 主体承重结构为混凝土梁、柱、砖墙等，结构体系检测的重点是基础、混凝土梁、柱、砖墙等构件的布置方式和连接构造。 

(3) 结构尺寸和配筋复核检测 构件截面尺寸为普查；钢筋采用超声测试、局部开凿相结合的方法，以抽查为主，主要是典型构件钢筋复核，有可能增加荷载的区域为重点检测区域。
 (4) 结构材性检测 结构材性检测的内容与方法主要包括：混凝土强度——采用回弹法，现场条件具备时采用钻芯法校核。 砌筑砂浆强度——采用贯入法。砖——采用回弹法。 钢筋——采用表面硬度法。
 (5) 房屋完损状况检测 房屋完损性检测内容包括混凝土构件的开裂锈蚀情况、砖墙裂缝的分布及宽度情况，其它还有材料老化损伤、墙体屋面渗漏、装饰材料损伤等。对重点保护部位的完损情况进行重点检测。
 (6) 房屋沉降变形测量 用经纬仪按竖向投点法测量房屋竖向棱线的倾斜率，用水准仪测量窗台相对高差，以了解房屋的相对不均匀沉降与倾斜状况。
 (7) 结构验算与安全性评估 通过现场检测结果了解结构材料的实际强度，验算主体结构和基础的承载力，并结合结构的裂缝、变形、倾斜、老化损伤等情况评估房屋的安全性。
 (8) 抗震性能评估 根据现场检测结果、现行抗震鉴定标准对房屋的抗震承载能力和抗震构造措施进行评估，综合评定房屋的抗震性能。
 (9) 结构维修可行性建议根据结构安全性和抗震性能评估结果，提出结构维修加固的合理范围及相应的处理措施建议。

厂房承重检测鉴定混凝土强度无损检测方法：
混凝土强度无损检测方法必须建立在混凝土的强度与适当物理量之间的相互关系的基础上。为了寻找与混凝土强度密切相关，房屋安全检测单位，而又能在结构或构件上用无损方法直接测量的物理量，往往采用回归法和演绎法。虽然与回归法相比，演绎法具有*好的普适性，但由于以往对强度与物理量的关系研究较少，目前用的较多的仍然是*种方法。近年来随着基础科学的发展，为混凝土性能与物理量之间理论关系的研究奠定了基础。目前，常用的无损检测强度方法多是通过混凝土应力应变性质或密实度和空隙率来推算混凝土强度的。因此，必须建立混凝土应力应变性质及空隙率与强度的理论关系。到目前为止，从已经**的理论方面的研究成果，我们可以了解到混凝土强度不但是弹性性质的函数，房屋安全检测鉴定，而且还是塑性性质和实验条件的函数，要提高无损检测精度，必须同时反映这两个因素。同时研究结果还表明，房屋安全检测鉴定报告，要用材料密度或空隙率指标测定混凝土强度时，虽然空隙率是强度的主要影响因素，但单反映空隙率是不够的，还必须把材料潜在强度和孔结构作为重要参考因素，才能提高检测精度。从而为某些以空隙率为推算强度依据的无损检测方法，例如射线法、渗透法等，指明了方向。虽然基础理论的研究难度大、见效慢，近年来对其的研究方较少，但它是无损检测技术总体研究中不可缺少的组成部分，应给予足够的重视
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