
氟橡胶老化测试，橡胶充气床垫燃烧性能测试

产品名称 氟橡胶老化测试，橡胶充气床垫燃烧性能测试

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

氟橡胶老化测试，橡胶充气床垫燃烧性能测试

塑料

5

荧光紫外灯

老化

机械工业产品用塑料、 涂料、 橡胶

材料人工气候老化试验方法 荧光

紫外灯 GB/T14522-2008

6 热老化

无负荷塑料制品的热老化 ASTM

D3045-92(2010)

塑料热老化试验方法

GB/T7141-2008

橡胶或塑料涂覆织物 加速老化试

验 GB/T 24135-2009



7 湿热老化

塑料 暴露于湿热、 水溅和盐雾效

应的测定 ISO4611： 2008

塑料暴露于湿热、 水喷雾和盐雾中

影响的测定 GB/T12000-2003

8 拉伸性能

塑料 拉伸性能的测定第 1 部分：

总则 GB/T1040.1-2006

塑料 拉伸性能的测定第 2 部分：

模塑和挤塑塑料的试验条件

GB/T1040.2-2006

塑料 拉伸性能的测定第 3 部分：

薄膜和薄片的试验条件

GB/T1040.3-2006

塑料 拉伸性能的测定第 4 部分：

各向同性和正交各向异性纤维增

强复合材料的试验条件

GB/T1040.4-2006

塑料 拉伸性能的测定 第 5 部分：

单项纤维增强复合材料的试验条

件 GB/T1040.5-2008

塑料拉伸性能的试验方法 ASTM

D638-10

塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：

一般原则 ISO 527-1： 2012

塑料 拉伸性能的测定 第 2 部分:



模压和挤压塑料试验条件 ISO

527-2： 2012

塑料 拉伸性能的测定 第 3 部分:

薄膜和薄板材试验条件 ISO

527-3： 1995/ COR1： 1998/ COR 2：

2001
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