
美国标准 ASTM C 635吸音板及铺设天花板用金属悬吊装置的生产、性
能和试验的标准规范

产品名称 美国标准 ASTM C 635吸音板及铺设天花板用金
属悬吊装置的生产、性能和试验的标准规范

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

 

ASTM C 635 / C635M, Standard specification for the manufacture, performance, and testing of metal suspension systems for acoustical tile and lay-in panel
ceilings吸音板及铺设天花板用金属悬吊装置的生产、性能和试验的标准规范

ASTM E 30904.1.4, Structural classification/Load-carrying capacity of the main runner 结构分级/主龙骨承载能力3套
每套包含主龙骨一根（1200mm≤长度L≤1500mm），600mm副龙骨六根

5, Dimensional tolerance 尺寸允差成品3套（包括主龙骨和副龙骨） 需要客户提供声称尺寸：厚度、直线度、长度、截面尺寸、正方度等

ASTM B 1176.3.1, Salt Spray(fog) test每样品可测试3个试片（建议送4片，3片测试、1片作对比）,建议试样尺寸在50×50mm左右

ASTM D 17356.3.2, High-humidity test每样品可测试3个试片（建议送4片，3片测试、1片作对比）,建议试样尺寸在50×50mm左右

客户需指定承重等级，需寄送4套样品，3套用于测试,1套备用。1）客户需要指定样品的安装方式suspension system，若需要判定，则需要客户指定产品的承载等级（duty
classfication）。2）样品制样要求：示意图见图5，主龙骨上孔洞要中心对称。

Lead time 周期:  常规服务 regular service 15 工作日 working days （ URGENT service, to be confirm,



加急服务待定 ）

 

Others 其他信息:  

 

Sample report 样本报告：            

 

Photo for reference 涉及图片:
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