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产品详情

Isolation Gowns Intended for Use in Healthcare Facilities

根据FDA的隔离预防指南，在手术和患者护理活动中，当预期接触衣物、血液、体液、分泌物和排泄物
时，穿医用隔离衣保护医护人员的手臂和暴露的身体区域。主要测试内容：

AATCC 42, Water Resistance: Impact Penetration

ASTM D5034, Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test)

ASTM D5733, Tearing Strength of Nonwoven Fabrics by the Trapezoid Procedure

ISO 9073-10, Lint and other particles generation in the dry state

ASTM F 3352 中规定了医用隔离衣旨在保护医护人员、患者和访客在患者护理或患者治疗过程中免受血
液、体液和其他潜在传染物质的影响。这里主要强调的是血液、体液，并没有提及通过空气进行传播的
病毒，比如等。

ASTM F 3352 中规定了“360°覆盖”，即至少确保手臂和身体的前部、侧面和后部从膝盖到颈部（不包
括颈部）在运动过程中完全覆盖。我们可以看出，医用隔离衣的保护范围为从膝盖到颈部以下（不包括
颈部），而不是从头到脚的全身覆盖，头部、颈部、手、脚都不在保护范围内。
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