
复合土工膜试验方法标准

产品名称 复合土工膜试验方法标准

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
土工膜是生活垃圾填埋场、污泥处理厂、废渣填埋场、尾矿填埋场、沼气处理、畜牧养殖中常用的材料，为了保证施工质量，防渗结构施工完成之后需要进行土工膜完整性检测。
土工膜实验室检测指标有拉伸性能、CBR顶破强度、抗穿刺强力、垂直渗透系数、低温冲击脆化性能、抗紫外线、焊缝强度破坏性检测等，土工膜焊缝检测有热熔焊接气压检测、挤压焊接真空检测。

试验方法1.幅宽测定：按GB/T 4667中的方法1执行。2.厚度测定：成品厚度按GB/T13761执行，膜层厚度测定按GB/T 17598执行。3.单位面积质量测定：按GB/T13762执行。4.断裂强伸度测定：按GB/T 15788执行。5.撕破强力测定：按GB/T13763执行。6.CBR顶破强力测定：按GB/T 14800执行。7.动态穿孔(落锥)测定：按 GB/T 17630执行8.摩擦系数测定：按 GB/T 17635.1执行。9.平面内水流量测定：按 GB/T 17633执行10.蠕变性能测定：按 GB/T 17637 执行。

11.抗氧化性能测定：按GB/T 17631执行。12.耐酸碱性测定：按GB/T 17632执行。13.刺破强力测定：按GB/T 19978进行。14.剥离强度测定：参照FZ/T01010执行试样采用50mm宽。15.接头/接缝断裂强度测定：按 GB/T16989执行。16.抗紫外线测定：按GB/T 16422.1~16422.3测定，通常测定光照前后强力保持率，试验时间可根据需要选定。17.耐静水压的测定：按GB/T 19979.1执行。18.渗透系数测定：按GB/T19979.2执行。19.抗磨损性能测定：按GB/T17636执行。20.定负荷伸长率和定伸长负荷：结合断裂强度伸度的测定按GB/T15788进行，在拉伸试验过程中，测取达到规定负荷时的伸长率和(或)达到规定伸长率时的强度值。
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