
钢波纹管检测 第三方CMA资质机构

产品名称 钢波纹管检测 第三方CMA资质机构

公司名称 国联质量检测

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:国标、企标、地标等
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 17792359878 18092379637

产品详情

钢波纹管检测报告

钢波纹管是一种常用于石油、天然气、化工等领域的管道材料。为了确保钢波纹管的质量和安全，我们
进行了全面的检测分析，以下是检测报告：

产品成分分析

钢波纹管的主要成分是碳素钢，在制造过程中可能还会添加其他合金元素。我们从供应商处获取了材料
证书，并在实验室进行了成分分析，确认钢波纹管的成分符合标准。

成分要求实测值C 0.08-0.18%

Si ≤0.60%

Mn 0.30-0.80%

P ≤0.035%

S ≤0.035%



检测项目

我们的钢波纹管检测项目包括以下内容：

外观检测：检查壁厚、弯曲度、变形等。  力学性能测试：测定拉伸强度、屈服强度、伸长率等。
焊接性能测试：对焊缝进行检测。  压力测试：对管道进行压力测试，确保其能承受设计压力。 标准

我们根据国家相关标准进行了钢波纹管的检测，主要参考以下标准：

GB/T 14975-2012 无缝钢管、钢质冷缩成型管、波浪管、冷轧冷拔钢管和焊缝钢管等拉伸试验方法。
GB/T 17395-2008 钢管焊接质量试验方法。  GB/T 23561.1-2009 圆形截面波浪管
圆形和椭圆形截面波浪管的测定方法。 结论

经过全面的检测分析，我们确认这批钢波纹管质量符合标准，可放心使用。

检测服务面向全国，包含太原、沈阳、长春、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长
沙、广州、海口、南宁、成都、贵阳、昆明、拉萨、西安、兰州、西宁、银川、石家庄、哈尔滨、呼和
浩特、乌鲁木齐等地区。
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