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图2和图3分别为图1中A侧表面和B侧表面的宏观形貌，可见腐蚀集中在靠近护栏两侧面的边缘位置，呈
条带状分布，宽约5mm；侧面中间部位未见腐蚀痕迹。肉眼下，腐蚀区域中心位置呈黑色，腐蚀区域外
围为黄(红)褐色。

化学成分分析

在失效护栏侧面(带凹槽)和平直表面上分别截取试样，经清洗、干燥、打磨后，采用台式直读光谱仪进
行化学成分分析，结果见表1。

表1 失效护栏的化学成分(质量分数)

％

可见护栏的化学成分均符合GB/T 20878—2007不锈钢和耐热钢牌号及化学成分对316不锈钢的成分要求。
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