
化学镀铜溶液检测机构 国联质检

产品名称 化学镀铜溶液检测机构 国联质检

公司名称 国联质检

价格 .00/件

规格参数 检测机构:国联质检
检测标准:依据标准
检测周期:5-7天（特殊项目除外）

公司地址 沣东新城协同创新港8号楼

联系电话 18092379637 17792359878

产品详情

化学镀铜溶液检测

化学镀铜溶液是一种用于金属表面涂覆铜层的化学物质，广泛应用于电子、航空航天、**等领域。为确
保该溶液质量，我们进行了以下分析检测。

产品成分分析

成分含量（%）铜离子 8-12
硫酸 100
氯化铵 30-50
氯化铜 1-2

根据成分分析表格，我们可以看出化学镀铜溶液主要成分为硫酸、氯化铵和铜离子。同时，也包含少量
的氯化铜。 因此，我们将针对这些成分进行检测。

检测项目

针对化学镀铜溶液，我们进行了以下检测项目。

铜离子含量检测    硫酸含量检测    氯离子含量检测    氯化铜含量检测 检测标准

对于上述检测项目，我们参考了以下标准。

GB/T 3073-1995《镀层、涂层、膜和化学处理膜量的测定和表达》    GB/T
8170-2008《有关数字的规定和使用》    ASTM E318-14《标准测试方法氯离子测量的电位方法》

根据标准进行严格的检测，我们得出了以下结果。



检测项目检测结果标准要求合格情况铜离子含量 9.5%

硫酸含量 98.2%

氯离子含量 0.01ppm

氯化铜含量 1.8%

综上所述，本次化学镀铜溶液的检测结果全部合格。我们将持续关注该产品的质量情况，始终保持高水
平的检测标准和服务质量，为客户提供放心的产品。
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