
男士凉鞋检测 女士凉鞋检测 儿童凉鞋检测

产品名称 男士凉鞋检测 女士凉鞋检测 儿童凉鞋检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

男士凉鞋检测 女士凉鞋检测 儿童凉鞋检测 

皮凉鞋定义：是指用各种工艺将以天然皮革、人造仿皮材料制成的帮带（面）与以各种材料制成的鞋底
结合而成的鞋类产品。

皮凉鞋是我国的优势产业--皮鞋的一个分支，既是季节性的产品，亦是日用消费品中的主要品种之一，
因其穿着舒适、轻便，款式新颖、别致，受到人们尤其是女性朋友的青睐，成为从春末到秋初时节鞋类
的主导产品。皮凉鞋按以下几种方式分类，即按适用对象可分为男、女、童皮凉鞋；按材质可分为天然
皮革、人造皮革的皮凉鞋；按款式可分为拌带式、满帮式、中空式和前后空式等。以下内容主要是讲解
儿童皮涼鞋质检报告常规测试要求。

QB/T 4546-2013《儿童皮凉鞋》标准适用于以天然皮革、人造革、合成革、纺织品材料为帮(带)面的日常
穿用的各种工艺制作的儿童皮凉鞋。

儿童皮凉鞋的招标、投标和入驻商城、商场、超市的质检报告一般依据标准QB/T
4546-2013《儿童皮凉鞋》进行检测，常规检测以下项目：

检测介绍

鞋底的主体材料为EVA等橡塑材料，加入适量发泡剂、交联剂，经注射、模压、冲压、组装工艺制成的
各类拖、凉鞋。中科检测开展拖鞋凉鞋检测服务，包括型式检验、出厂检验服务，检测报告可用于电商
平台、贸易凭证或质量检验。

检测项目

外观质量、鞋底拉伸强度、粘合强度、帮带拔出力、耐曲折性能、耐黄变等级、硬度



检测标准

QB/T 4552-2020  拖鞋HG/T 3086-2011  橡塑凉、拖鞋QB/T 2977-2008  乙烯-
醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋GB/T 532-1997硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定（ISO
36:1993，IDT)GB/T 1040.2-2006塑料拉伸性能的测定﹑第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件GB/T
3293.1-1998鞋号（ISO 9407:1991，IDT)GB/T 3903.1-1994鞋类通用检验方法耐折试验方法GB/T
3903.4-1994鞋类通用检验方法硬度试验方法GB/T 3903.5-1995鞋类通用检验方法外观检验方法HG/T
2877-1997拖、凉鞋帮带拔出力试验方法HG/T 3689-2001鞋类耐黄变试验方法
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