
ISO 3651-2标准
铁素体，奥氏体（双相）不锈钢在含硫酸条件下的晶间腐蚀试验

产品名称 ISO 3651-2标准 铁素体，奥氏体（双相）不锈钢
在含硫酸条件下的晶间腐蚀试验

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

铁素体，奥氏体（双相）不锈钢在含硫酸条件下的晶间腐蚀试验Determination of resistance to intergranular corrosion of stainless steels-ferritic, austenitic and ferritic-austenitic (duplex) stainless
steels- Corrosion test in media containing sulfuric acid
16%硫酸-硫酸铜试验16 % sulfuric acid-
copper sulfate test

BS EN ISO 3651-2 Method A, 
GB/T 4334 method E, JIS G 0575, 
ASTM A 262method E, ASTM A
763 method Z

7 WORKING
DAYS或视测试时间而定

表面积要求：15cm2-35cm2
尺寸要求： 长度≥50mm
宽度≥10mm 厚度：2mm-6mm

1.适用于铁素体，奥氏体（双相）不锈钢2.标
准规定测试时间为20小时.

35%硫酸-硫酸铜试验35% sulfuric acid-
copper sulfate test

BS EN ISO 3651-2 Method B 1.适用于铁素体，奥氏体（双相）不锈钢2.标
准规定测试时间为20小时.

40%硫酸-硫酸铁试验40% sulfuric acid-
ferric sulfate test

BS EN ISO 3651-2 Method C 1.适用于铁素体，奥氏体（双相）不锈钢2.标
准规定测试时间为20小时.

 

Sample for reference 参考图片:

 

Sample report 样本报告：
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