
PC/ABS基础创新塑料(南沙) 防火CX7240

产品名称 PC/ABS基础创新塑料(南沙) 防火CX7240

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

PC/ABS基础创新塑料(南沙) 防火CX7240

PC/ABS CX7240，PC/ABS防火级

T88 GF-10 注塑成型品级; 10%玻纤增强;
优化的耐热老化性和紫外线稳定性; 很好的流动性;
拉伸模量 = 5100 MPa; 维卡软化温度/B 120 = 134
&deg;C

T88 GF-20 注塑成型品级; 20%玻纤增强;
优化的耐热老化性和紫外线稳定性; 很好的流动性;
拉伸模量 = 7500 MPa; 维卡软化温度/B 120 = 130
&deg;C

T88 GF-30 注塑成型品级; 31%玻纤增强;
优化的耐热老化性和紫外线稳定性; 良好的流动性;
拉伸模量 = 10000 MPa; 维卡软化温度/B 120 = 134
&deg;C

矿物填充 ET3032 FR 阻燃挤出品级; 10%矿物填充; 维卡软化温度/B 120 =
108 &deg;C; 良好的挤出性和真空成型性; UL阻燃等级
94 V-0 (0.75毫米) (拜耳内部测试); 依照DIN VDE
0472,815标准，阻燃体系中不含卤素; 灼热丝试验温度
(GWFI): 960 &deg;C (2.0毫米)

FR410 MT 10%矿物填充; 注塑成型品级; 维卡软化温度/B 120 =
108 &deg;C; 非常良好的在薄壁厚下的UL阻燃等级
(V-0，0.75毫米); 可用于轨道交通运输工具的内部件。
如需了解此材料所符合的有关轨道交通运输材料标准
的分类等级

FR3020 5%矿物填充; 适合于薄壁产品的应用; 注塑成型品级;
维卡软化温度/B120 = 103 &deg;C; 热变形温度/A >= 85
&deg;C;



非常良好的在薄壁厚下的UL阻燃等级(V-0，0.75毫米)
FR3021 15%矿物填充; 注塑成型品级; 改进的材料刚性;

拉伸模量 = 4800 MPa; 维卡软化温度/B 120 = 98 &deg;C;
UL 阻燃等级94 V-0 (1.5毫米); 灼热丝试验温度(GWFI):
960 &deg;C (2.0毫米); 成型时无阻燃剂析出
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