
金属测试盐雾试验分别有哪些测试标准

产品名称 金属测试盐雾试验分别有哪些测试标准

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
盐雾试验
盐雾腐蚀就是一种常见和*有破坏性的大气腐蚀，主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类，一类为天然环境暴露试验，另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。
测试标准
中性盐雾试验（NSS TEST ) | 醋酸盐雾试验（ASS TEST ) | 铜盐加速醋酸盐雾试验（CASSTEST ) | 综合盐雾试验（Comprehensive salt spray Test )
参考标准
GB/T 2423.17；IEC 60068-2-11； GB/T 10125； ISO 9227；ASTM B 117； GB.T 2423.18； IEC60068-2-52；ASTM B 368；MIL-STD-202；EIA-364-26 
PV1210 、GB/T2423.18—2000、GB/T10587-2006、GB/T 6461、GJB150.11-86、 GB 6458、GB6459、GB6460、GB 5938、GB 5939、GB 5940、GB 1771等。
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