
聚氨酯板，管

产品名称 聚氨酯板，管

公司名称 河北省廊坊市鑫大保温材料有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 廊坊河北省廊坊市大城县大会罗工业园区

联系电话 0316-5832680 13933938345

产品详情

1%@##@%产品介绍%@##@% 聚氨酯(PUR)是指在分子主链上含有较多氨基甲酸酯基团特征结构的一大类
聚合物，是一种介于塑料和橡胶之间的高分子材料，它的伸长率大、硬度范围宽，配方调整范围大，具
有优异的耐磨性和力学性能。%%@#%#@%%20%@##@%产品属性%@##@%而浇注型聚氨酯弹性体(CPUR
)，是聚氨酯弹性体三大加工类型中最重要的一种，其用量占PUR量的6o% ，它具有化学结构多元化、粘
度易调整，加工工艺优良、易投入工业化生产、使用方便和固化快等优点，因此非常适合于制作大型复
杂构件%%@#%#@%%100%@##@%性能特点%@##@%阻燃性能和抗静电性能指标，直接与选用的助剂有
关系，在国内生产、销售各类助剂的厂家和企业数以千计，但那些助剂符合我们配方需要，适合我们使
用而又不影响聚氨酯的内在性能？鹏博盛公司做了无数次的试验，尝试了几百中不同的阻燃剂和抗静电
助剂，从中筛选出了适合我们配方体系的助剂。选择合适的添加量，既能使助剂的性能充分发挥出来，
达到阻燃和抗静电的设计指标，又不能损失聚氨酯的优势性能%%@#%#@%%176%@##@%生产工艺%@##
@%耐磨衬板的配方设计好，最重要的是如何实现批量的生产，聚氨酯有其本身的反应特点，它的反应活
性大，反应时间短，相应的操作时间非常短，如何能把产品浇注成大张的平板，就是工艺设计的关键。
聚氨酯原料混合反应前，要进行加热，加热温度的高低与反应速度也有关系，温度低，原料的黏度大，
原料混合不均匀，产品质量下降；温度过高，反应速度太快，操作难度加大，废品率很高，直接影响产
品成本。%%@#%#@%%104%@##@%主要用途%@##@% 1、聚氨酯是介于橡胶与塑料之间的一种高性能新
型材料，由于其优异的性能，在现有的各行各业都有着广泛的用途，在经济较发达的地区和国家，使用
量越来越大。 聚氨酯的主要用途： 聚氨酯地板 聚氨酯喷涂%%@#%#@%%7%@##@%注意事项%@##@%聚
氨酯的使用：随着聚氨酯的不断发展和改进，聚氨酯的应用已深入到我们生活的方面。如：汽车生产、
矿山选矿、港口码头、粮食及食品加工、医疗卫生、建筑机械、电子设备、建筑、家具、纺织服装鞋业
、合成皮革、水利、石油化工、印刷包装、体育健身等行业都有大量应用，随着技术进步，聚氨酯逐步
在我们的航空航天、国防工业上得到很好的应用。%%@#%#@%%12%@##@%其他说明%@##@%聚醚型多
元醇具有较好的回弹性和低温柔顺性能，还具有很好的水解稳定性和耐霉菌性能。固化剂体系众多，不
同的配方体系使用不同的性能要求，选用不同体系不仅取决于产品的性能要求，也受控于产品的价格。
耐磨衬板的耐磨性能个回弹性能就是根据选用的原料来决定的。
%%@#%#@%%14%@##@%交易说明%@##@%款到发货............%%@#%#@%%
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