
深圳市铝合金型材检测单位-铝塑板检测-建筑材料检测

产品名称 深圳市铝合金型材检测单位-铝塑板检测-
建筑材料检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

深圳市铝合金型材检测单位-铝塑板检测-建筑材料检测

 铝合金检测项目： 物理性能：耐磨性检测，加速耐候（耐光照）检测，耐紫外光检测，耐盐雾腐蚀
检测，耐乙酸腐蚀检测，耐溶剂检测，耐水泥砂浆检 测，隔热条热膨胀系数检测，隔热条DSC检测等
。 化学性能：耐碱性、耐酸性，牌号鉴定，晶间腐蚀试验，耐砂浆腐蚀试验，耐溶剂腐蚀试验等。 
力学性能：抗拉强度、屈服强度、抗弯曲性能、断后伸长率、延伸率、杯突试验、硬度检测、扩口试验
、压扁试验、剪切强度测试等; 无损检验：工业CT检测、超声无损探伤、涡流无损探伤、漏磁无损检测
、渗透无损探伤、磁粉检测等。

业务介绍

通过对建筑材料铝型材、铝塑板的检测，为建筑施工安全及竣工验收提供重要的参考依据

检测内容



铝合金型材与铝塑板 壁厚 铝合金建筑型材 第1部分：基材

 GB/T 5237.1-2017

尺寸偏差 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016

建筑装饰用铝单板 GB/T 23443-2009

普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016

金属及金属复合材料吊顶板  JC/T 1059-2007

金属及金属复合材料吊顶板 GB/T 23444-2009

剥离强度 普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016

建筑幕墙用铝塑复合板GB/T 17748-2016

胶粘剂180°剥离强度试验方法

挠性材料对刚性材料 GB/T 2790-1995

抗拉强度 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方

法 GB/T 16865-2013

金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T

228.1-2010



法 GB/T 16865-2013

金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T

228.1-2010

断后伸长率 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方横向抗拉试验 建筑用隔热铝合金型材 JG 175-2011

铝合金隔热型材复合性能试验方法

GB/T 28289-2012

氧化膜厚度 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法

第1部分：测量原则 GB/T 8014.1-2005

涂层厚度/膜厚 非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法

GB/T 4957-2003

滚筒剥离强度 夹层结构滚筒剥离强度试验方法

GB/T 1457-2005

纵向剪切试验 铝合金隔热型材复合性能试验方法

GB/T 28289-2012

纵向抗剪试验 建筑用隔热铝合金型材 JG 175-2011



金属及金属复合材料吊顶板JC/T 1059-2007

耐冲击性 漆膜耐冲击性测定法 GB/T 1732-1993

金属及金属复合材料吊顶板GB/T 23444-2009

表面铅笔硬度/漆膜硬度 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T 6739-2006

规定非比例延伸强度 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方

法 GB/T 16865-2013

金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法 GB/T

228.1-2010

铝材厚度 建筑幕墙用铝塑复合板 GB/T 17748-2016

普通装饰用铝塑复合板 GB/T 22412-2016

韦氏硬度 铝合金韦氏硬度试验方法 YS/T 420-2000

附着力 漆膜附着力测定法 GB 1720-1979

色漆和清漆 漆膜的划格试验 GB/T 9286-1998
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