
乳胶漆耐冻融检测方法要求 乳胶漆检测项目

产品名称 乳胶漆耐冻融检测方法要求 乳胶漆检测项目

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
乳胶漆是以合成树脂乳液为基料，与颜料、体质颜料及各种助剂配制而成的，施涂后能形成表面平整的薄质涂层的内墙涂料。
乳胶漆检测项目有在容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率、低温稳定性、低温成模性、耐碱性、抗泛碱性、耐洗刷性等。

其中耐冻融性检测的要求有哪些？本文为您解答。
1.耐冻融性是以合成树脂乳液为基料的水性漆，经受冷冻并融化后，其黏度、抗凝聚或抗结块等方面有无损害性变化和保持原有性能程度的测试试验。2.耐冻融性检测所使用的设备和材料：冷冻箱，黏度计，黑白卡片纸，软毛刷或线棒涂布器。乳胶漆耐冻融性检测的方法有A法和B法。3.A法和B法的样品制备是将样品搅拌均匀后装入容积为500ml的带有密封盖的大口玻璃瓶、塑料瓶或由衬里材料的铁罐中，装入量为容器2/3，及时盖好盖子。其中B法要求每一种受试样品，要制备三份同样的样品。

乳胶漆的耐冻融性是衡量其品质的一个重要指标，具体检测方法还需根据实际情况确定。若想了解具体的检测价格，欢迎随时咨询中钢国检，与工程师沟通具体的检测产品和检测项目指标，并获取优惠报价。
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